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Рыбкин Александр Николаевич. Формирование структуры и свойств коррозионностойкого биметаллического проката, получаемого с использованием метода электрошлаковой наплавки : Дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 : Москва, 2004 220 c. РГБ ОД, 61:05-5/1
