Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Анисимов Василий Геннадьевич. Исследование ростовых дефектов упаковки монокристаллического кремния рентгенотопографическим методом на основе эффекта Бормана : Дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01, 01.04.07 : Великий Новгород, 2004 212 c. РГБ ОД, 61:04-5/3792
