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На правах рукописи Потемкин Вадим Андреевич ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СЕПАРАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ НАПРАВЛЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУСПЕНЗИИ Специальность 25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
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оценки процесса сепарации углеродистого золотосодержащего сырья на основе интерпретации данных численного моделирования. Выявлен дополнительный новый критерий упорности золотосодержащего сырья – наличие крупного золота. Разработана программа для ЭВМ для расчёта эмпирических коэффициентов реологического
стр. 9
при выполнении исследования. В четвертой главе приведены данные о разработанной методике оценки процесса сепарации минеральной суспензии с учётом реологических свойств с применением методов математического и численного моделирования, в основе которых лежит трёхкомпонентная модель реологического поведения минеральной суспензии. В данной главе также описана технология обогащения руд, содержащих крупное золото, построенная на выделении...
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