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1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ МИКРОРАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ЗАЛЕЧИВАНИИ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ЭТОМ МИКРОТРЕЩИН.
1.1. Термоактивационная природа разрушения твердых тел
1.2. Образование и развитие микротрещин и микропор в кристаллических телах
1.3. Современные представления о залечивании микронесплош-ностей.
1.4. Постановка задачи данной работы
2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
2.1. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей
2.2. Измерение плотности
2.3. Металлографическое наблюдение пор
2.4. Механические испытания и образцы
2.5. Дополнительные методы исследования
3. ОСОБЕННОСТИ МИКРОРАЗРУШЕНШ МЕТАЛЛОВ В ОБЛАСТИ УМЕРЕННЫХ
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР.
3.1. Особенности микроразрушения металлов при умеренных температурах испытания
3.2. Связь дислокационной структуры металлов с кинетикой микроразрушения при ползучести
3.3. Температурная зависимость характера микроразрушения при умеренных температурах испытания
3.4. Микроразрушение металлов при переходе к высокотемпературной ползучести
3.5. Анализ условий перехода от микро- к макроразрушению.
4. ОСОБЕННОСТИ ЗАЛЕЧИВАНИЯ МЖРОНЕСПЛОШНОСТЕЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ НАГРУЖЕНИИ МЕТАЛЛОВ.
4.1. Отжиг микротрещин в деформированных металлах
4.2. Влияние залечивания микротрещин на кинетику микроразрушения и долговечность металлов . Х

8

4

