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Введение
Глава I. Литературный обзор
§ 1.1 Фосфатные соединения. Особенности химических связей и электронного строения ортофосфатов
1.1.1 Классификация фосфатных соединений
1.1.2 Особенности химической связи и электронного строения в
о
ортофосфатах. (Р04) "группа
§ 1.2. 'Строение и физико-химические свойства витлокитоподоб-ных ортофосфатов
1.2.1. Строение низкотемпературной модификации ортофосфата
кальция р-Са3(Р04)2-
1.2.2. Фазовые переходы в ортофосфате кальция
1.2.3. Катионные замещения в структуре (3-Са3(Р04)2
§ 1.3. Спектроскопические исследования фосфатов
1.3.3. Люминесценция фосфатных соединений. Фосфоры на основе
Са3(Р04)2
1.3.4. Электронное строение иона Еи3+ и его люминесцентные
свойства в фосфатных матрицах
1.3.1. Электронная структура ортофосфата кальция
1.3.2. Спектроскопия ортофосфатных соединений в вакуумной
ультрафиолетовой области с помощью синхротронного излучения
Глава И. Эксперимент и методика его проведения
§ 2.1. Экспериментальные установки по исследованию люминесценции кристаллофосфоров при фото- (2-5 эВ) и лазерном
возбуждении
2.1.1. Экспериментальная установка по исследованию люминесценции в твердом теле при возбуждении 2-5 эВ
2.1.2. Экспериментальная установка по исследованию люминес-
ценции в твердом теле с высоким разрешением
2.1.3. Методика проведения эксперимента
§ 2.2. Экспериментальная установка по спектроскопии твердого тела с помощью синхротронного излучения в области 4-40 эВ
2.2.1. Описание экспериментальной установки
2.2.2. Методика проведения эксперимента
Глава III. Исследование люминесцентных свойств и механизмов переноса энергии к центрам свечения в ортофосфатах со структурой витлокита
§ 3.1. Исследование люминесценции европия в ортофосфатах со структурой витлокита
3.1.1. Люминесценция европия в фосфатах
о I с
3.1.2. Свечение Ей в области перехода В0-> Бо
§ 3.2. Исследование люминесценции ортофосфатов со структурой витлокита с применением синхротронного излучения
3.2.1. Люминесценция (3-Са3(Р04)2
с
3.2.2. Люминесценция фосфатов Са1оМ(Р04)7 и Ca9MgM(P04)7 (М=1л,Ыа,К)
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