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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат физико-математических наук Мартынов, Виталий Геннадьевич
ВВЕДЕНИЕ.стр.
ГЛАВА I. Оптические свойства сегнетоэлектриков и их изменения при фазовых переходах.
§ I.I.Классификация и термодинамическое описание фазовых переходов в сегнетоэлектриках.II
§ 1.2.Феноменологическое описание оптических свойств кристаллов.
§ 1.3.Примеры исследований оптических свойств сегнетоэлектриков в области фазовых переходов.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I.
ГЛАВА П. Методы и аппаратура для исследования оптичес
С~."'ких свойств кристаллов.
§ 11.1.Измерение спонтанного и индуцированного двупреломления в кристаллах.
§ П.2.Измерение фотоупругости методом дифракции света на ультразвуке.
§ П.З.Маддельштам-Бриллюэновское рассеяние света.
§ П.4.Приготовление образцов. Техника исполнения температурных измерений.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ П.
ГЛАВА Ш. Исследование оптических свойств молибдата гадоли ния и их изменений в области несобственного сегнетоэлектрического перехода.
§ Ш.1.Термодинамическая теория несобственного сегнетоэлектрического фазового перехода в WzlMoOjs
§ Ш.2.Фотоупругие свойства молибдата гадолиния.
§ Ш.З.Электрооптические и термооптические свойства bcf^MoO^ 0 0бласти фазового перехода.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ Ш.стр.III
ГЛАВА 1У. Упругие, фотоупругие и преломляющие свойства дигидроарсената цезия в области сегнетоэлектрического перехода.ИЗ
§ 1У.1.Упругие и фотоупругие свойства дигидроарсената цезия.
§ 1У.2.Электрооптические свойства дигидроарсената цезия в окрестности точки Кюри. Результаты и сравнение со статической моделью Сильсби-Юлинга-Шмид
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1У.
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