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Введение

Глава 1. Анализ исследований по действию реагентов и реагентных режимов при флотации углей.

1.1: Критерии выбора аполярных реагентов.

1.2. Исследование действия гетерополярных реагентов при флотации углей.

1.3. Способы повышения эффективности действия реагентов.

Выводы по 1 главе. •

Глава 2. Объекты и методы исследования.

2.1. Характеристика исследуемых углей.

2.1.1. Гранулометрический и фракционный состав исследуемых углей.

2.1.2. Петрографический состав и минералогическая характеристика исследуемых углей.

2.1.3. Физико-химические особенности исследуемых углей, определяющие их гидрофобизационные свойства.

2.2. Характеристика реагентов, исследованных в работе.

2.2.1. Реагенты, используемые в качестве объектов исследования. !

2.2.2.Физико-химические характеристики новых исследованных реагентов.

2.3. Методы исследования.

2.3.1. Методика проведения флотационных опытов в лабораторных условиях.

2.3.2. Методика по определению адсорбции полярных химических соединений на угольной поверхности с использованием метода газо-жидкостной хроматографии.

2.3.3. Определение адсорбции химических соединений углей с использованием газоадсорбционной хроматографии.

2.3.4. Методика определения характера и степени минерализации поверхности исследуемых углей.

Выводы по 2 главе

Глава 3. Исследования флотируемости угольной мелочи с 'использованием реагентов различного элементного состава и строения молекул.

3.1. Исследование флотируемости угольной мелочи шахт различных 53 каменноугольных бассейнов.

3.2. Выбор реагентов для изучения флотационной активности и механизма адсорбции их на угольной поверхности.

3.2.1. Исследование величины и характера адсорбции химических соединений на угольной поверхности.

3.2.2. Исследование процесса гидрофобизации угольной поверхности при адсорбции химических соединений различного элементного состава и строения молекул.

3.2.3. Исследование флотационной активности реагентов отличающихся элементным составом и строением молекул.

Выводы по 3 главе.

Глава 4. Совершенствование технологии флотации • труднообогатимых углей путем использования новых реагентов и реагентных режимов.

4.1. Исследование флотационной активности и селективности действия алифатических кремнийорганических соединений.

4.2. Исследование флотационной активности и селективности действия бициклических кремнийорганических соединений.

4.3. Исследование флотируемости углей при использовании реагентов модификаторов.

4.3.1. Исследование влияния структурных особенностей и молекулярной массы сополимеров винилпиридина с алкилсульфоксидами на их поверхностную активность и гидрофобизационные свойства.

4.3.2.Исследование влияния молекулярной массы и структурных особенностей реагентов модификаторов на флотируемость углей.

Выводы по 4 главе

Глава 5. Разработка новых технологических режимов флотации труднообогатимых углей.

5.1. Разработка технологического режима флотации углей с использованием в качестве реагентов вспенивателей технических продуктов производства кремнийорганических ацеталей.

5.2. Разработка реагентного режима флотации труднообогатимых углей с использованием новых реагентов модификаторов.

5.3. Экономическая эффективность использования новых реагентных режимов флотации труднообогатимых углей.

Выводы.
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