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ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1. Строение сульфатного лигнина.
1.2. Коагуляция дисперсных систем.
1.3. Состояние титана в сернокислых растворах.
1.4. Состояние и свойства хлорида титана в солянокислых растворах
1.5. Гидроксиды солей титана.
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Характеристика объектов исследования.
2.1.1. Характеристика сульфатного лигнина.
2.1.2. Характеристика солей титана.
2.2. Методы исследования.
2.2.1. Метод спектрофотометрии.
2.2.2. Метод микроэлектрофореза.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
3.1. Исследование взаимодействия титанилсульфата с сульфатным лигнином.
3.1.1. Исследование гидролиза водных растворов титанилсульфата и электроповерхностных свойств продуктов его гидролиза.
3.1.2. Исследование агрегативной и седиментационной устойчивости и электроповерхностных свойств водных дисперсий сульфатного лигнина.
3.1.3. Коагуляция сульфатного лигнина титанилсульфатом.
3.2. Исследование взаимодействия хлорида титана с сульфатным лигнином.
3.2.1. Исследование гидролиза водных растворов хлорида титана.
3.2.2. Коагуляция сульфатного лигнина хлоридом титана.
3.3. Коагуляция сульфатного лигнина композиционными коагулянтами.
3.3.1. Коагуляция сульфатного лигнина композиционным коагулянтом на основе титанилсульфата и сульфата алюминия.
3.3.2. Коагуляция сульфатного лигнина композиционным коагулянтом на основе хлорида титана и хлорида алюминия.
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