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мощным ультразвуковым полем

ПРИЛОЖЕНИЕ У Лабораторный технологический регламент на получение получения легких сплавов с повышенными эксплуатационными характеристиками при введении

наноструктурных лигатур, предварительно скомпактированных под воздействием взрыва с

одновременным воздействием мощного ультразвукового поля
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