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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат химических наук Абдурахимов, Низамидин
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1. Синтез и полимеризация эфиров «-циан-акриловой кислоты
2. Сополимеризация эфиров ос-цианакриловой кислоты
5. Клеи на основе алкиловых. эфиров сх-цианакриловой кислоты
РАЗДЕЛ П. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОЧИСТКА ИСХОДНЫХ
ВЕЩЕСТВ.
1. Синтез циануксусной кислоты
2. Синтез эфиров циануксусной кислоты
3. Синтез метил-,этил-,н-пропил и н-бутилового эфиров «-цианакриловой кислоты
4. Определение некоторых кинетических закономерностей процесса полимеризации и сополимеризации эфиров ос-цианакриловой кислоты •
Определение скорости полимеризации эфиров «-цианакриловой кислоты
Определение порядка реакции полимеризации этилового эфира с*-цианакри-ловой кислоты по инициатору
Определение порядка реакции полимеризации этилового эфира «-цианакрилог-вой кислоты по мономеру
Определение константы скорости реак* ции полимеризации этилового эфира сх-цианакриловой кислоты и вычисление суммарной энергии активации
5. Сополимеризация эфиров <х-цианакриловой кислоты со стиролом
6. Сополимеризация эфиров «-цианакриловой кислоты с I-фенилвинилфосфоновой кислотой
7. Определение прочности оклеивания металлов при склеивании их промышленным и модифицированными клеями типа "Циакрин".
РАЗДЕЛ Ш. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. О синтезе эфиров циануксусной и <х-циан-акриловой кислот
2. Изучение закономерностей полимеризации эфиров сх-цианакриловой кислоты.
3. Изучение закономерностей сополимеризации этилового эфира ос-цианакриловой кислоты со стиролом
4. Получение фосфорсодержащих сополимеров эфиров «-цианакриловой кислоты
5. О скоростях реакции полимеризации «-циан-акриловой кислоты и ее совместной полимеризации с I-фенилвинилфосфоновой кислотой
РАЗДЕЛ 1У. КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА сх-ЦИАНАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКОЙ.
ВЫВОДЫ

