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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1.1. Распространение хромат-, нитрат- и селенит-ионов в природе и их ионное состояние в растворах.
1.2. Воздействие хромат-, нитрат- и селенит-ионов на живые организмы.
1.3. Методы концентрирования в аналитической химии С1О4 ", NO3", БеОз".
1.3.1. Экстракционные методы концентрирования.
1.3.2. Соосаждение на неорганических коллекторах.
1.3.3. Сорбция на неорганических сорбентах.
1.3.4. Концентрирование на активных (модифицированных) углях.
1.3.5. Сорбция на синтетических ионитах.
1.3.6. Сорбция анионов на пенополиуретанах. 1.3.7. Сорбция на комплексообразующих сорбентах.
1.3.7.1 .Сорбенты, модифицированные комплексообразующими реагентами.
1.3.7.2.Сорбенты с комплексообразующими группами, привитыми к неорганической матрице.
1.3.7.3.Сорбенты с комплексообразующими группами, привитыми к органической матрице.
Выводы к главе 1.
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ
СОРБЕНТОВ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.
2.1. Используемые реактивы и растворы. 2.2. Измерительная аппаратура.
2.3. Математическая обработка результатов эксперимента.
2.4. Методология изучения физико-химических свойств сорбентов.
2.4.1. Определение статической емкости сорбентов по ОН' (СЕСон-).
2.4.2. Потенциометрическое титрование сорбентов.
2.4.3.Определение констант кислотно-основной ионизации функционально-аналитических групп сорбентов.
2.5. Определение оптимальных условий сорбции хромат-, нитрат- и селенит-ионов.
2.5.1. Влияние кислотности среды на процесс сорбции.
2.5.2. Влияние времени и температуры на процесс сорбции.
2.5.3. Определение сорбционной емкости сорбентов по отдельным анионам.
2.5.4. Оценка избирательности аналитического действия сорбентов.
2.6. Установление количественных корреляционных соотношений.
2.7. Установление вероятного химизма процесса сорбции.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ.
3.1. Физико-химические свойства сорбентов.
3.1.1. Сорбционные свойства.
3.1.2.Кислотно-основные свойства.
3.2. Химико-аналитические свойства сорбентов и их соединений с хромат-, нитрат- и селенит-ионами.
3.2.1. Оптимальная кислотность среды сорбции.
3.2.2. Влияние времени и температуры на степень извлечения анионов.
3.2.3. Сорбционная емкость сорбентов по отдельным анионам.
3.2.4. Избирательность действия сорбентов.
3.2.5. Десорбция анионов.
3.3. Химизм процесса сорбции анионов.
3.3.1. Изотермы сорбции.
3.3.2. ИК-спектроскопическое исследование сорбентов и их комплексов.
3.3.3. Квантово-химическое исследование сорбентов и их комплексов.
3.3.4.0боснование химизма сорбции и вероятной структуры комплексов.
Выводы к главе 3.
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ.
4.1. Корреляционная зависимость между кислотно-основными свойствами ФАГ сорбентов и константами Гаммета для заместителя.
4.2. Корреляционная зависимость между кислотно-основными свойствами ФАГ сорбентов и рН50 сорбции анионов.
4.3. Корреляционная зависимость между кислотно-основными свойствами ФАГ сорбентов и зарядом на атоме азота аминогруппы.
4.4. Влияние электронной природы заместителей на прочность образуемых ассоциатов.
Выводы к главе 4.
ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Cr042", N03", Se032'
В АНАЛИЗЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД.
5.1. Состав объектов анализа и влияние макрокомпонентов на определение микроколичеств исследуемых анионов.
5.2. Отбор и хранение проб воды.
5.3. Разработка новой комбинированной методики индивидуального концентрирования хромат-ионов сорбентом аминополистирол с последующим спектрофотометрическим определением.
5.4. Разработка новой комбинированной методики индивидуального концентрирования нитрат-ионов сорбентом полистирол-азо-2,3-диаминобензол с последующим спектрофотометрическим определением.
5.5. Разработка новой комбинированной методики индивидуального концентрирования селенит-ионов сорбентом полистирол-азо-2,3-диаминобензол с последующим флуориметрическим определением.
5.6. Практическое апробирование новых методик определения хромат-, нитрат- и селенит-ионов в анализе природных и сточных вод.
ВЫВОДЫ.

