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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
 
АСМ – атомно-силова мікроскопія

БП – бюгельний протез

ВЛ – вакуумне литво

2,4 – ДНФГ – 2,4 динітрофенілгідразин
ЖСА – жовточно-солевий агар
КА – кров¢яний агар
КПІ – комплексний пародонтальний індекс

ЛФ – лужна фосфатаза

МПА – м¢ясо-пептонний агар

ОМБ – окиснювальні модифікації білків

РП – рентгенівські промені

СЗП – суцільнолиті зубні протези

СМП – суцільнолиті мостоподібні протези

ЦЛВЧС – центробіжне литво з плавленням високочастотним струмом

ЦЛПП – центробіжне литво з плавленням полум'ям
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСТУП
 
Актуальність теми 
Однією зі значних проблем сучасної стоматології є висока розповсюдженість часткової відсутності зубів, а за останні роки спостерігається тенденція до збільшення потреби населення України в протезуванні суцільнолитими конструкціями знімних і незнімних зубних протезів, основними конструкційними матеріалами яких є сплави металів [1-6].

Незаперечними перевагами суцільнолитих зубних протезів є: висока точність, естетичність, відсутність різнорідних сплавів металів у порожнині рота. Для їх виготовлення застосовують нікель-хромові та кобальто-хромові сплави, а основними методами литва та плавлення цих сплавів є метод центробіжного литва з плавленням відкритим полум’ям (ЦЛПП), метод центробіжного литва з плавленням високочастотними струмами (ЦЛВЧС) і метод вакуумного литва (ВЛ). Проте, при їх користуванні в пацієнтів відмічається ряд ускладнень, які можуть проявлятися розвитком симптомокомплексу непереносимості сплавів металів зубних протезів [4-6, 8-16]. Основним механізмом розвитку таких ускладнень є викликане корозією, вивільнення елементів сплавів у ротову рідину [17-23]. Також, актуальною є проблема вивчення стану тканин протезного ложа і ротової рідини при користуванні хворими суцільнолитими зубними протезами [24-30]. На даний час немає чітких рекомендацій від фірми виробника сплавів металів про вибір методу литва, оскільки недостатньо вирішеним питанням на сьогоднішній день є зміна властивостей сплавів металів у залежності від вибраного методу їх литва та плавлення. Тому, проводяться наукові дослідження по вдосконаленню технологічних етапів  виготовлення суцільнолитих знімних та незнімних зубних протезів, із метою зменшення їх негативних впливів на організм [31-39]. 

Поряд із цим, важливим є вибір як виду сплаву, так і найбільш оптимального методу його литва, що відіграє значну роль у подальшому користуванні суцільнолитими конструкціями. Використання різних сплавів металів навіть із однієї групи, та різних методів їх технологічної переробки при багатоетапному лікуванні хворих за допомогою суцільнолитих конструкцій зубних протезів, призводить до виникнення ускладнень, причиною яких є різна структура, а отже, і різні властивості сплавів металів у ротовій порожнині. Виходячи з цього, актуальним питанням в ортопедичній стоматології є досягнення найкращих фізико-механічних властивостей відлитого сплаву металу, які сприяють позитивним віддаленим результатам протезування пацієнтів незнімними і знімними конструкціями суцільнолитих зубних протезів [5, 40-45]. 
Тому, із метою попередження можливих ускладнень при використанні суцільнолитих зубних протезів, необхідно вивчити і на основі аналізу розробити рекомендації по застосуванню найбільш раціональних методів їх литва  залежно від групи сплавів металів.
 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
Роботу виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського державного медичного університету «Клініко-експериментальні аспекти ортопедичного лікування хворих із зубо-щелеповою патологією» (№ держреєстрації 0105U0008154). Здобувач є співвиконавцем даної роботи.
 
Мета дослідження: підвищити клінічну ефективність лікування хворих із дефектами зубних рядів суцільнолитими зубними протезами шляхом обгрунтування вибору сплаву металу та методу литва.
 

 
Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні завдання:
1. Вивчити ускладнення, які спостерігаються у хворих при виготовленні і користуванні суцільнолитими конструкціями зубних протезів.

2. Експериментально, за допомогою фізичних методів дослідження, вивчити вплив методів литва на мікроструктуру і корозійну стійкість сплавів металів.

3. Вивчити вплив суцільнолитих зубних протезів, відлитих різними методами литва, на біохімічні показники ротової рідини. 

4. Розробити конструкцію суцільнолитого бюгельного зубного протезу з мінімальним негативним впливом на тканини протезного ложа хворих.

5. Обгрунтувати переваги запропонованої конструкції суцільнолитого бюгельного зубного протезу за допомогою мікробіологічних методів дослідження.
Об’єкт дослідження. Фізико-механічні властивості і корозійна стійкість зразків сплавів металів, відлитих ЦЛПП, ЦЛВЧС і ВЛ. Біохімічні показники ротової рідини в пацієнтів, протезованих знімними і незнімними суцільнолитими конструкціями зубних протезів, виготовлених даними методами литва.
Предмет дослідження. Обгрунтування диференційованого вибору сплаву металу і методу литва для виготовлення суцільнолитих знімних і незнімних зубних протезів. 
Методи дослідження. Клінічне та інструментальне вивчення стану зубо-щелепної системи і тканин пародонта в осіб, протезованих суцільнолитими конструкціями зубних протезів, фізичні методи дослідження (метод рентгенівської дифракції, атомно-силова мікроскопія), біохімічне дослідження ротової рідини, мікробіологічні дослідження слизової оболонки протезного ложа, статистична обробка цифрового матеріалу.
 

 
Наукова новизна отриманих результатів
Проаналізовані ускладнення, які виникали під час користування суцільнолитими незнімними та знімними конструкціями зубних  протезів, а також, при відливанні каркасів суцільнолитих незнімних і знімних зубних протезів.

Уперше вивчено (методом рентгенівської дифракції, атомно-силової мікроскопії) мікроструктуру нікель-хромових та кобальто-хромових сплавів у залежності від методу їх литва і встановлено перевагу ЦЛВЧС над іншими.

Уперше за допомогою біохімічних досліджень вивчено вплив суцільнолитих зубних протезів, виготовлених різними методами литва на стан ротової рідини.

Запропонована нова конструкція зубного протезу – бюгельний протез з жорсткими базисами (патент України №15702, А61С13/00, Бюл.№7, 2006р.), виготовлений методом ЦЛВЧС, який усуває вплив базисної пластмаси на слизову оболонку порожнини рота, має переваги в гігієнічному плані, а за рахунок меншої товщини металевого базису сприяє швидшій адаптації пацієнта до протезу. За допомогою мікробіологічних методів доведено його переваги над бюгельним протезом із пластмасовим базисом.
 
Практичне значення отриманих результатів
На основі клінічних, додаткових методів обстеження отримано дані про стан зубо-щелепної системи в осіб, протезованих незнімними і знімними суцільнолитими зубними протезами, відлитими центробіжними і вакуумним методами. Запропоновано ввести обов’язковий розділ в медичну картку, де  вказувати  сплав металу, що використаний при протезуванні хворого, яким методом і де проводилось його відливання. Запропоновано в стоматологічну практику конструкцію бюгельного протезу з жорсткими базисами, відлитого центробіжним литвом із плавленням кобальто-хромового сплаву високочастотним струмом.
 
Впровадження результатів 
Результати досліджень впроваджені в навчальні програми та клінічну практику кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава), кафедри ортопедичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, ортопедичного відділу Інституту стоматології АМН України (м.Одеса), кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (м.Київ), кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського державного медичного університету.
 
Особистий внесок здобувача 
Дисертаційне дослідження є особистою науковою працею автора. Внесок здобувача полягає у формулюванні мети і завдань роботи, обсягу та методів дослідження, виборі контингенту пацієнтів контрольних і дослідних груп. Основним є внесок автора в проведення клінічних, біохімічних та інструментальних методів обстеження, виборі напряму і проведенні теоретичних досліджень. Здобувач особисто розробив та обгрунтував необхідність використання бюгельного протезу з жорсткими металевими базисами. Автор розробив алгоритм-схему обстеження і планування ортопедичного лікування з застосуванням методів литва сплавів металів.
 
Апробація результатів дисертації 
Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднені на ІІ (ІХ) з’їзді Асоціації стоматологів України (Київ, 1-3 грудня 2004), Республиканской конференции “Медицинская наука молодых ученых” (Минск, январь 2005 г.), міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології” (м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2005), міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології” (м. Івано-Франківськ, 16-17 вересня 2005), ІХ з’їзді ВУЛТ (м.Вінниця, 10-12 квітня 2007), науково-практичній конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи розвитку сучасної стоматології” (м.Одеса, 3-4 квітня, 2008).
 
Публікації
За темою дисертації опубліковано 11 друкованих робіт, із них 5 – у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України та 6 – у тезах наукових конференцій, отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель.
 
Обсяг і структура дисертації
Дисертація викладена українською мовою, складається зі вступу, огляду літератури, розділу описання об’єкту і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків і практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг основного тексту – 120 сторінок, таблиць – 27, рисунків – 31. Бібліографічний опис літературних джерел складається зі 172 найменувань, з яких – 117 кирилицею і – 55 латиною. 
 

 

 

 ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання - підвищення клінічної ефективності лікування хворих із дефектами зубних рядів суцільнолитими зубними протезами шляхом обгрунтування вибору сплаву металу та методу литва на підставі клінічних та експериментальних досліджень. Відповідно до завдань дослідження ми дійшли таких висновків:
1. Аналіз ускладнень, які виникають під час користування суцільнолитими незнімними та знімними конструкціями зубних  протезів, свідчить, що серед них переважають відколи облицювального покриття (22,78%), оголення зубів під краєм коронок та запалення ясен, розхитування опорних зубів, зміна кольору (потемніння) ясен у пришийковій ділянці (51,90%), непереносимість сплавів металів (8,86%), деформації каркасу бюгельного протеза (6,33%) та злами каркасів зубних протезів (17,72%). При аналізі дефектів каркасів незнімних та знімних СЗП, відлитих за допомогою ЦЛПП встановлено невідлиті ділянки каркасів, деформації каркасів, напливи сплаву металу та злами каркасів зубних протезів, унаслідок наявності пор чи включень, серед яких найбільший відсоток складають невідлиті ділянки каркасів (29,17% випадків для незнімних протезів, 21,74% - для знімних), найменший - злами каркасів (4,17% - для незнімних, у 4,35% - для знімних протезів).

2. На основі результатів експериментальних фізичних досліджень (метод рентгенівської дифракції, АСМ, вивчення корозійних властивостей) нами встановлено перевагу методу ЦЛВЧС над іншими методами литва стосовно корозійної стійкості сплавів металів і доведено,  що метод литва впливає на характеристики шорсткості поверхні. Показники шорсткості зразків сплавів металів, виготовлених ЦЛВЧС є найнижчими для нікель-хромових сплавів у Wiron 99 - (0,7±0,014) нм, для кобальто-хромових сплавів - у Wirobond 280 -  (0,7±0,019) нм. Найбільшими показники шорсткості для цих сплавів є при ВЛ (Wiron 99 – (3,7±0,013) нм, Wirobond 280 – (2,4±0,019) нм).

3. Аналіз біохімічних показників ротової рідини пацієнтів, зубні протези яким виготовлені методом ЦЛВЧС, вказує на їх переваги, перед застосуванням зубних протезів виготовлених іншими методами, що підтверджується стабілізацією рівня кальцію в пацієнтів 2А групи (1,77±0,014) ммоль/л, 2В групи (1,84±0,014) ммоль/л; зростанням рівня лужної фосфатази у 2В групі, що досягало (271,75±1,16) нмоль/ с·л; нормалізацією рівню лактату в пацієнтів 2А (0,36±0,003) ммоль/л та 2В (0,35±0,004) ммоль/л груп; зниженням у цих групах кількості продуктів окиснювальної модифікації білків більш ніж вдвічі, порівняно з показниками до протезування; нормалізацією антиоксидантного захисту (у 2А та 2В групах активність каталази наближається до норми) у ротовій порожнині через 1 рік спостереження, порівняно з контрольною групою. 

4. Розроблено і запропоновано конструкцію суцільнолитого бюгельного протезу з жорсткими металевими базисами, відлитими методом центробіжного литва високочастотним струмом, який усуває вплив базисної пластмаси на слизову оболонку ротової порожнини, має переваги в гігієнічному плані, сприяє швидшій адаптації пацієнта до протеза, усуває "парниковий" ефект під сідловидними частинами, використовується жорсткий тип з'єднання та створена можливісь індивідуалізації оклюзійних поверхонь. 

5. За результатами мікробіологічних досліджень доведено, що запропоновані конструкції бюгельних протезів із жорсткими металевими базисами не мають вираженого негативного впливу на мікробіоценоз слизової оболонки протезного ложа ротової порожнини хворих із дефектами зубних рядів (через 3, 6, 12 міс після протезування переважали непатогенні стафілококи і стрептококи, мікрококи, сапрофітні грамнегативні та грампозитивні паличковидні бактерії, гриби, актиноміцети) у порівнянні з бюгельними протезами зі пластмасовими базисами.
 

 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Із метою досягнення мінімального негативного впливу кобальто-хромових і нікель-хромових сплавів металів на стан органів ротової порожнини, та на організм у цілому рекомендовано використовувати для виготовлення суцільнолитих конструкцій зубних протезів метод центробіжного литва зі плавленням сплаву високочастотним струмом.

2. Ввести в амбулаторну медичну карту стоматологічного хворого розділ для запису виду сплаву та методу його литва, щоб уникнути використання різнорідних сплавів металів у ротовій порожнині пацієнта при наступних протезуваннях.

3. Із метою усунення негативного впливу пластмаси базису бюгельного протеза на слизову оболонку протезного ложа виготовляти бюгельні протези з жорсткими металевими базисами, відлитими методом центробіжного литва зі плавленням сплаву високочастотним струмом.

4. Для прогнозу впливу кобальто-хромових і нікель-хромових сплавів металів на стан органів ротової порожнини проводити визначення показників активності каталази, продуктів пероксидації та рівня лактату в ротовій рідині.
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