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МХ СВОЙСТВА И ПРАНТМЧЕСЖОЕ ИРММЕНЕШЕ
1.1 Анионная полимеризация
1.2 Катионная полимеризация
1.3 Сополимеризация
1.4. Поликонденсация
1.5 Другие методы получения полимеров
1. 5 Структура карбазолилсодержащих полимеров
1. 7 Свойства карбазолилсодержащих полимеров
1. 7.1 Темновая электропроводность
1. 7. 2 Фотопроводимость
1. 7. 3 Тензочувствительность
1. 7. 4 Практическое применение
1. 8 Выводы и постановка задачи
ГЛАВА, II» МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Синтез исходных мономеров и модельных соединений
2. 2 Очистка растворителей и использованных газов
2.3 Приготовление каталитических систем
2. 4 Полимеризация и сополимеризация мономеров
2.4.1 Полимеризация в растворе
2. 4.2 Полимеризация в массе
2. 4.3 Сополимеризация
2.5 Физико-химические и спектральные методы исследования
2.6 Электрические измерения
2. 6.1 Методика измерения электропроводности
2. 6. 2 Методика измерения диэлектрической проницаемости и
тангенса угла диэлектрических потерь____
2.6. 3 Измерение вольт-амперных характеристик
2. 5. 4 Измерение фоточувствительности и фотовольтаическо-
го эффекта
2. 6. 5 Методика измерения параметров терморезисторов
2. 7 Измерение тензочувствительности
2. 7.1 Методика исследования тензочувствительности __________71
2.7.2 Устройства для исследования тензоэффекта с балкой
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2. 8 Акустоэмиссионный метод исследования полимеров
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4.1 Полимеризация Ы-(2,3-эпоксипропил)карбазола в растворе
4. 2 Полимеризация N-(2,3-эпоксипропил)карбазолов в массе
под действием гидроокиси калия
4.3 Полимеризация N-(2,3-эпоксипропил)карбазола, его 3,6-дибром- и 3-нитропроизводных в присутствии эфирата
трехфториетого бора
4. 4 Сополимеризация эпоксипропилкарбазола
4.5 Полимеризация карбазола, его N-метил-, N-винил- и
М-(2,3-зпоксипропил)производных под действием иода
4, 5,1 Полимеризация в растворе
4.5.2 Полимеризация в твердой фазе
ГЛАВА V. СВОЙСТВА ¡САРБАЗОЛЙЛШДЕРМЩМХ ПОЛИМЕРОВ
5.1 Физико-химические и спектральные свойства
5. 2 Оптические и фотоэлектрические свойства
5. 3 Электрические свойства
5.4 Тензочувствительность
5. 5 Электрофотографические свойства
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ЗОЛИЛСХЩРВДИХ ПОЛИМЕРОВ
8.1 Электрофотографический процесс записи информации
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