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Введение.
Глава 1. Обзор литературы по теме исследования.
1.1. Явление пластической деформации у вершины трещины в кристаллах.
1.2. Разрушение волокнистого композиционного материала Стадия накопления повреждений и условия перехода з катастрофическому разрушению.
1.3. Формирование микроструктуры и прочность сегнетокерамики.
1.4. Постановка задачи исследования.
Глава 2. Расчет эволюции пластической деформации у вершины трещины и связанные с ней явления.
2.1. Расчет эволюции пластической деформации у вершины трещины в кристалле в условиях внешней растягивающей нагрузки и антишюского сдвига.
2.2. Влияние пластической деформации на коэффициент интенсивности напряжения, излучение звука и перемещение точечных дефектов у вершины трещины.
2.3. Вывода по содержанию главы 2.
Глава 3. Исследование процесса разрушения волокнистого композита.
3.1. Расчет накопления повреждений в волокнистом композите методом численного эксперимента.
3.2. Спектральный и прогностический анализ модели накопления повреждений в волокнистом композите
3.3. Термодинамический анализ условий перехода от стадии накопления повреждений к катастрофическому разрушению.
3.4. Вывода по содержанию главы 3.
Глава 4. Исследование процесса формирования микроструктуры и прочности керамики.
4.1. Моделирование усадки керамики при ее нагреве и отжиге.
4.2. Расчет условий образования и роста несплошностей в жидкой стеклофазе при спекании и остывании керамики.
4.3. Моделирование микрорастрескивания керамики при остывании.
4.4. Магистральная трещина в сегнетокерамике.
4.5. Выводы по содержанию главы 4, ые результаты и выводы.
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