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Введение 4 I, Краткий обзор исследований устойчивости процессов пластического деформирования тел. Постановка задачи.
1.1.Устойчивость процессов формоизменения жесткопласти-ческих т ©л •«••«»«а«**»«*» г«»«-» VI <»
I 2.Локальная устойчивость процессов деформации.
1.3.Объект исследований и постановка задачи. ,.
1.4 Обоснование выбранного направления исследований.
1,5.Выводы по главе. . . . —.
2- Определение локальной устойчивости процессов деформации при объемном пластическом формообразовании.
2.1.Выбор критерия устойчивости.
2.2.Одноосное растяжение.
2.3.Трехосное напряженное состояние.
2.4.Устойчивость растяжения образца с шейкой.
2.5.Выводы по главе.
3. Методика исследования процессов деформации на устойчивость. Обработка методики на модельном эксперименте.
3.I.Структура построения методики.
3.2.Определение процессов деформации для расчета на устойчивость и выбор модельного эксперимента.
3.3.Получение зависимости и определение параметров ее аппроксимации по результатам испытаний на одноосное сжатие.
3.4 Определение локальных параметров напряженного состояния при осадке цилиндрических образцов.
3.5.Получение зависимостей эквивалентного напряжения от накопленной деформации по измерениям твердости.
3,6 Методика экспериментального исследования процессов деформации на устойчивость при осадке цилиндрических образ
3 7. Экспериментальное подтверждение метода определения критических деформации.
3 8 Выводы по главе.
4, Применение теоретико-экспериментального метода расчета на устойчивость к исследованию процессов холодного пластического формообразования.
4.1. Исследование процессов холодного формообразования шариков.
4.2. Разработка рациональных условий процесса холодного формообразования шариков.
4.3. Внедрение нового процесса холодного формообразования заготовок шариков.
4.4. Выводы по главе.
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