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Введение.
Глава 1. Литературный обзор.
1.1. Синтез полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам.
1.1.1. Синтез полимерных суспензий методом эмульсионной полимеризации.
1.1.2. Синтез полимерных суспензий методом суспензионной полимеризации.
1.2. Кремнийорганические поверхностно-активные вещества.
1.2.1. Полиоксиалкиленорганосилоксановые блоксополимеры.
1.2.2. Соли кремнийорганических эфиров сульфокарбоновых кислот.
Глава 2. Экспериментальная часть.
2.1. Исходные вещества.
2.2. Методы исследования.
2.2.1. Измерение межфазного натяжения на границе раздела фаз.
2.2.2. Определение конверсии мономера и скорости полимеризации методом дилатометрии.
2.2.3 Определение конверсии мономера методом взвешивания сухого остатка
2.2.4 Определение молекулярной массы полимера методом вискозиметрии.
2.2.5 Определение размеров частиц полимерных дисперсий.
2.2.6. Исследование устойчивости полимерных дисперсий по отношению к растворам хлорида натрия.
2.2.7. Определение размера частиц методом фотон корреляционной спектроскопии.
2.2.8. Определение прочностных характеристик пленок.
2.2.9. Подготовка полимерных суспензий для иммуно-химических исследований.
2.3. Определение ^-потенциала из данных по электрофорезу частиц, методом фотон корреляционной спектроскопии.
Глава 3. Результаты и их обсуждение.
3.1. Полимеризация стирола в присутствии а-(карбоксиэтил)- -со-(триметилсилокси) полидиметилсилоксана (ПДС).
3.2. Полимеризация винилацетата в присутствии ПДС.
3.3. Гетерофазная полимеризация метилметакрилата в присутствии ПДС.
3.4. Полимеризация стирола в присутствии кремнийорганических веществ различного строения.
3.5. Создание диагностической тест - системы для определения С-реактивного белка.
Определение ^-потенциала частиц полистирольной суспензии, полученной в присутствии ПДС - 1%.
3.6. Модификация свойств пленок, полученных из натурального латекса, полимерными суспензиями, стабилизированными ПДС.

