Для поиска данной работы перейдите по ссылке:
https://mydisser.com/search.html
Зуев, Алексей Владимирович.
Интенсификация пенной сепарации алмазосодержащих руд на основе электрохимического кондиционирования водных систем : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.13. - Москва, 2001. - 132 с. : ил.
больше
Цитаты из текста:﻿
стр. 1
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМР1Я Ь1АУК ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР На гфавах рукописи УДК 622.765 Зуев Алексей Владимирович ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПЕННОЙ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗО­ СОДЕРЖАЩИХ РУД НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В О Д Н Ы Х СИСТЕМ Специальность 25.00.13 - обогащение полезных ископаемых
стр. 36
2. Кимберлиты трубок "Мир", "Спутник" и «Интернациональная»; 3. Руда текущей добычи фабрики №3 Мирнинского ГОКа АК "АЛРОСА"; 4. Водные системы: • рудные вытяжки; • модельные водные системы различной минерализации; • оборотная вода внешнего контура (из хвостохранилища) и внутреннего контура (пенной сепарации) фабрики №3. 2.2. Методы исследования водных систем. • Используемые в процессах обогащения...
стр. 38
определяли расчетным способом по данным химического анализа согласно методикам /39 /. Содержание кислорода, растворенного в водной системе, определялся потенциометрическим методом с использованием кислородного датчика. 2.2.2. Основные типы кондиционеров для электрохимической обработки водных систем. Метод электрохимического кондиционирования водных систем позволяет без дополнительного введения реагентов изменить их физикохимическую...

Оглавление диссертации
кандидат технических наук Зуев, Алексей Владимирович
Введение.

Глава 1.Краткая характеристика состава алмазосодержащего сырья и современное состояние технологии извлечения алмазов.

1.1. Вещественный состав алмазоносных пород.

1.2. Особенности и основные требования к технологии обогащения алмазосодержащего сырья.

1.3. Анализ причин потерь алмазов при существующей технологии обогащения.

Выводы к главе 1.

Глава 2. Объекты и методы исследований.

2.1. Объекты исследования.

2.2. Методы исследования водных систем.

2.3. Оценка состояния поверхности алмазов.

2.4. Определение технологической эффективности применения электрохимически обработанных водных систем.

2.5. Методы изучения элементного и фазового состава плёнок.

2.6. Методика проведения технологических испытаний.

Выводы к главе 2.

Глава 3. Исследование закономерности изменения физико-химических характеристик минерализованных водных систем в процессе их электрохимической обработки.

3.1. Принципы электролиза и изменение физико-химических характеристик водных систем в процессе электрохимической обработки в аппарате бездиафрагменного типа.

3.2. Изучение насыщения продуктов электролиза водных систем электролизным газом.

Выводы к главе 3.

Глава 4. Исследование механизма действия продуктов электролиза водных систем на поверхностные и технологические свойства 75 алмазов.

4.1. Исследование гидрофильно - гидрофобного состояния 75 поверхности алмазов и классификация их по этим признакам.

4.2. Исследование элементного и фазового состава поверхности 76 алмазов различных типов.

4.3. Исследование влияния продуктов бездиафрагменного электролиза водных систем на изменение состава поверхностной плёнки, гидрофобности и флотируемости природных алмазов.

Выводы к главе 4.

Глава 5. Разработка и внедрение электрохимического метода водоподготовки в схеме флотационного обогащения алмазосодержащих руд

5.1. Исследование влияния продуктов электролиза водных систем на извлечение природных алмазов методом беспенной флотации.

5.2. Опытно-промышленные испытания.

5.3. Промышленные испытания.

Выводы.
8

4

