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Введение.
Раздел А. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Глава I. ТЕМПЕРАТУШО-СИЛОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ.
§ I. Общая характеристика исследованных материалов, методики их приготовления и испытания.
§ 2. Долговечность поликристаллических металлов и сплавов; способы обработки феноменологических данных . Г.
§ 3. Долговечность ионных, ковалентных, металлических, молекулярных кристаллов, находящихся в пластичном, частично в хрупком состояниях.
§ 4. Некоторые результаты изучения металлов и сплавов после нейтронного облучения.
§ 5. Обсуждения и выводы по гл.
Глава П. СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОЭШЦИШГЫ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
§ I. Методики структурных исследований
§ 2. Разориентация блоков и температурно-силовая зависимость долговечности моно и поликристаллов
§ 3 Некоторые структурные особенности двухфазных сплавов и облученных металлов
§ 4. Влияние структурной нестабильности на температурно-силовую зависимость долговечности
§ 5. Обсуждение данных и выводы по гл.11.
Глава Ш. ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ "ДОЛГОВЕЧНОСТИ"
§ I. Энергия активации и элементы надатомной структуры кристаллов.
§ 2. Влияние на энергию активации гидростатического давления.
§ 3. Изменение энергии активации при полиморфных превращениях.
§ 4. Обсуждение и выводы по гл.Ш.
Раздел Б. КИНЕТИКА МИКРОРАЗРУШЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Глава 1У. ОШАЕУЖЕНИЕ ЗАРОДЫШЕВЫХ МИКРОТРЕЩН В
МЕТАЛЛАХ И КРИСТАЛЛАХ.
§ I. Методики изучения микротрещин.
§ 2. Размеры, концентрация, форма зародышевых трещин и их распределение по объёму деформированных кристаллических тел
A) Изучение микротрещин с помощью электронной микроскопии.
Б) Результаты изучения микротрещин с помощью измерения дефекта плотности
B) Данные о микротрещинах» полученные методом рассеяния рентгеновских лучей под малши углами.
Г) Изучение микротрещин с помощью рассеяния света.
§ 3. Анализ данных и выводы по гл.1У
Глава У. КИНЕТИКА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ МИКРОРАЗРУШЕНИЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.
§1. Распределение микротрещин по размерам и закономерности их накопления в процессе испытания на долговечность
§ 2. Особенности кинетики микроразрушения кристаллов в квазихрупком состоянии . 27В
§ 3. Роль поверхностных слоев в локализации разрушения
§ 4. Анализ данных и выводы по гл.У.
Глава У1. ОБРАТИМЫЙ ХАРАКТЕР НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
РАЗРУШЕНИЯ - ЗАЛЕЧИВАНИЕ МИКРОТРЕЩИН.
§ I. Энергия активации залечивания микротрещин
§ 2. Залечивание микротрещин и долговечность металлов и сплавов. Некоторые воцросы взаимосвязи деформации и разрушения
§ 3. Обсуждение данных и выводы по гл.У
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