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ГЛАВА 1 ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ.
1.1 Уравнение состояния твердых тел и полимерных материалов.
1.2 Ангармонизм и функция Грюнайзена полимеров.
1.3 Модели расчета функции Грюнайзена.
1.4 Поведение полимерных материалов при ударно-волновом нагружении.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1.
ГЛАВА 2 МЕТОДЫ РАЗГОНА МАКРОЧАСТИЦ И ОБЪЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Современные источники высоких динамических давлений.
2.2 Объекты исследования.
ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНОГО
НАГРУЖЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ.
3.1 Термодинамические и упругопластические параметры исследуемых полимеров на фронте ударной волны.
3.2 Исследование функции Грюнайзена полимеров.
3.3 Температурная зависимость функции Грюнайзена.
3.4 Зависимость функции Грюнайзена от пористости.
3.5 Диаграммы состояния исследуемых полимеров.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3.
ГЛАВА 4 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
АСПЕКТОВ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
4.1 Описание этапов ударного взаимодействия и расчет изменения температуры на фронте ударной волны.
4.2 Теоретическое описание процесса разрушения полиметилметакрилата при высокоскоростном ударе.
4.3 Расчет параметров состояния твердых тел в экстремальных условиях.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4.
ГЛАВА 5 КРАТЕРООБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ
ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ.
5.1 Процесс кратерообразования в полиэтилене.
5.2 Формы кратера и разрушение ПММА при высокоскоростном ударе.
5.3 Исследование процесса динамического нагружения композиционного материала на основе полиуретана (КМП).
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5.

