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ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЛАВАХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И СОСТОЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА, МОЛИБДЕНА И НИОБИЯ К МОМЕНТУ НАЧАЛА ДАННОЙ РАБОТЫ.
1.1. Общие сведения о сплавах.
1.2. Исследование электросопротивления, энтальпии, теплоемкости и теплового излучения сплавов вольфрама и молибдена с рением, вольфрама с молибденом в области высоких температур к моменту начала данной работы.
1.3. Выводы и постановка задачи.
Глава 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.
2.1. Импульсная установка для исследования зависимости элекросопротивления сплавов от энтальпии
2.2. Методика обработки осциллогорамм.
2.3. Оценка погрешностей измерений электросопротивления и энтальпии с учетом влияния факторов, обусловленных спецификой методики.
2.4. Фотоприемное устройство для измерения интенсивности теплового излучения.
2.5. Определение теплоемкости и температуры.
Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
• 3.1. Зависимость электросопротивления тугоплавких сплавов на основе вольфрама, молибдена и ниобия от энтальпии.
3.1.1. Сплавы вольфрам-рений.
3.1.2. Сплавы вольфрам-молибден. —
3.1.3. Сплав молибден-рений.
3.1.4. Сплав ниобий-титан.
3.1.5. Сводные экспериментальные данные параметров плавления исследованных сплавов.
3.1.6. Выводы.
3.2. Высокотемпературная теплоемкость сплава ВР-5
3.3. Тепловое излучение сплавов на основе вольфрама, молибдена и ниобия в области высоких температур.
Глава 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.
4.1. Анализ зависимости электросопротивления исследованных сплавов от их энтальпии.
4.2. Анализ параметров плавления сплавов.
4.3. Анализ температурной зависимости теплоемкости сплава ВР-5.
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