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кандидат наук Чан Тхи Лонг Ан
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Общие сведения о нефти и нефтесодержащих отходов

1.1.1 Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами

1.1.2 Основные причины, источники, условия образования нефтешлама

1.1.3 Классификация, состав и свойства нефтешлама

1.2 Загрязнение нефтью и нефтесодержащими отходами в условиях жаркого климата

1.2.1 Общая характеристика климата, эколого-экономического состояния Вьетнама

1.2.2 Общая характеристика климата, эколого-экономического состояния Чеченской Республики

1.3 Основные методы переработки, утилизации нефтешлама и их использование в качестве вторичных материальных ресурсов

1.3.1 Основные методы переработки нефтешлама

1.3.1.1 Механические методы обезвреживания нефтешламов

1.3.1.2 Физико-химические методы обезвреживания нефтешламов

1.3.1.3 Химические методы обезвреживания нефтешламов

1.3.2 Методы утилизации нефтешламов

1.3.2.1 Захоронение на полигоне

1.3.2.2 Сжигание нефтяных шламов (инсинерация)

1.3.2.3 Биологические методы утилизации нефтешламов

1.3.2.4 Рекомендации по утилизации нефтеотходов

1.3.3 Использование нефтешлама и продуктов утилизации нефтешлама в

качестве вторичных материальных ресурсов

1.3.3.1 Применение нефтеотходов в производстве строительных материалов

1.3.3.2 Использование нефтешламов в дорожном строительстве

1.3.4 Основные направления в области охраны окружающей среды в нефтепереработке

1.4 Асфальтобетон

1.4.1 Производство асфальтобетонных смесей

1.4.2 Наполнитель, минеральный порошок в асфальтобетонной смеси 63 ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Объекты исследований и используемые вещества

2.1.1 Нефтешлам НПЗ «Зунг Куат»

2.1.2 Зола уноса ТЭС «Фа Лай»

2.1.3 Воздушная негашеная известь

2.1.4 Объекты исследований из Чеченской Республики

2.2 Методы анализа, определения состава, физико-химических

характеристик и экологической опасности нефтесодержащих отходов

2.2.1 Методы анализа, определения состава, физико-химических характеристик нефтесодержащих отходов

2.2.2 Определение экологической опасности отходов

2.3 Методы контроля экологической опасности отходов и продуктов утилизации

2.4 Методики получения минерального порошка и асфальтобетонной смеси с использованием продуктов утилизации

2.4.1 Методики получения минерального порошка

2.4.2 Методики получения асфальтобетонной смеси

2.4.3 Методы исследований структуры, физико-химических характеристик минерального порошка и асфальтобетонных образцов

2.4.3.1 Методы исследований структуры, физико-химических характеристик минерального порошка

2.4.3.2 Определение физико-механических характеристик асфальтобетонных образцов

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

3.1 Разработка комплексной технологии переработки нефтесодержащих

отходов НПЗ «Зунг Куат» с получением вторичных продукций

3.1.1 Характеристики нефтесодержащих отходов

3.1.2 Разработка способа утилизации нефтешлама НПЗ «Зунг Куат» с использованием золы уноса ТЭС и негашеной извести

3.1.3 Оптимизация соотношения нефтешлама и реагента

3.1.4 Применение продукта утилизации нефтешлама в качестве добавки в асфальтобетонные смеси

3.2 Разработка технологии утилизации нефтесодержащих отходов в условиях

ЧР с получением вторичных продуктов

ГЛАВА 4 ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ

4.1 Примерный алгоритм организационно-технического решения задач промышленной переработки нефтеотходов

4.2 Этапы реализации технологии отверждения

4.3 Схема комплекса по переработке нефтешламов 119 ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА НПЗ «ЗУНГ КУАТ» С ПОЛУЧЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 122 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 125 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 126 ПРИЛОЖЕНИЕ
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