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из влажных дисперсных материалов предмет исследования. составляют Целью диссертационной работы является технология утилизации шламов станций нейтрализации методом брикетирования. Идея работы заключается в использовании шламов станций ней­ трализации рудничных вод медьдобывающих предприятий в качестве
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Введение.

Глава 1. Шламы станций нейтрализации и возможности их утилизации

1.1. Характеристика рудничных вод и технология их нейтрализации

1.2. Характеристика шламов станций нейтрализации.

1.3. Методы утилизации шламов станций нейтрализации.

1.4. Возможности утилизации шламов станций нейтрализации на основе брикетирования.

1.5. Современное состояние теорий брикетирования.

1.6. Постановка задач исследований.

Глава 2. Теоретический анализ процессов брикетирования влажных дисперсных материалов.

2.1. Силы взаимодействия частиц при брикетировании влажных дисперсных материалов.

2.2. Механизм формирования брикетов из влажных дисперсных материалов.

2.3. Механизм упрочнения брикетов.

2.4. Выводы.

Глава 3. Исследование процессов брикетирования шламов станций нейтрализации рудничных вод.

3 .1. Брикетирование без композитов.

3.2. Брикетирование шламов с топливными композитами

3.2.1. Брикетирование при высоком давлении прессования.

3.2.2. Брикетирование при низком давлении прессования

3.3. Брикетирование шламов с рудными композитами.

3.4. Брикетирование шламов с топливными и рудными композитами.

3.4.1. Брикетирование при высоком давлении прессования

3.4.2. Брикетирование при низком давлении прессования

3.5. Исследование термической прочности брикетов.

3.6. Выводы.

Глава 4. Разработка и исследование технических решений по брикетированию шламов станций нейтрализации.

4.1. Способ производства рудных брикетов для восстановительной шахтной плавки меди.

4.2. Способ производства топливных брикетов для восстановительной шахтной плавки меди.

4.3. Способ сушки брикетов из влажных дисперсных материалов

4.4. Выводы.

Глава 5. Испытания и реализация технических решений брикетирования шламов станций нейтрализации.

5.1. Опытно-промышленные испытания брикетирования шламов станций нейтрализации.

5.1.1. Брикетирование шламов с медным концентратом.

5.1.2. Брикетирование шламов с коксом.

5.2. Использование технологии в проекте по переработке шламов станций нейтрализации Лёвихинского рудника

5.3. Внедрение разработок в учебный процесс кафедры обогащения полезных ископаемых.

5.4. Выводы.
8

4

