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Введение.
Глава I. Температурные напряжения при быстром нагреве.
Терморазрушение балки из упругохрупкого материала.
§ I. Температурные напряжения в полуплоскости при мгновенном нагреве части границы.
§ 2. Приближенный метод.оценки температурных полей.
§ 3. Метод расчета терморазрушения балки при быстром нагреве.
§ 4. Совместное действие изгиба и температурного воздействия.
Глава 2. Терморазрушение с учетом пластических свойств.
§ I. Разрушение при быстром нагреве с учетом пластичности в области сжатия.
§ 2. Терморазрушение с учетом пластичности в области разрушения.
§ 3. Остаточные напряжения в балке при быстром нагреве поверхности.
§ 4. Особенности деформирования и разрушения оптически прозрачных упруго-пластических материалов в условиях быстрого нагрева.
Глава 3. Осесимметричные задачи терморазрушения.
§ I. Терморазрушение упругого полупространства со сферической полостью.
§ 2. Терморазрушение упругого диска при быстром локальном нагреве,.
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