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ВВЕДЕНИЕ
РАВНОВЕСНЫЕ, НЕРАВНОВЕСНЫЕ И МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ ФАЗЫ В ТИТАНЕ И БИНАРНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ Фазы титана
Ориентационные соотношения между фазами
Диаграммы фазового равновесия титана с d-металлами I, II, V-VIII групп периодической системы элементов
Диаграммы фазового равновесия титаца с d-металлами I, II, V-VIII групп
4-го периода периодической системы элементов
Диаграммы фазового равновесия титана с d-металлами I, II, V-VIII групп
5-го периода периодической системы элементов
Диаграммы фазового равновесия титана с d-металлами V-VIII групп 6-го периода периодической системы элементов Самодиффузия и диффузия примесных атомов Метастабильные фазы в бинарных титановых сплавах Метастабильная диаграмма состояния
Влияние легирующих элементов на температуру начала образования мартенсита
Неравновесная а'-фаза Неравновесная а"-фаза Метастабильная ю-фаза Метастабильная р-фаза
Аморфные и нанокристашшческие материалы: методы получения, промышленное применение, свойства и структура Методы получения аморфных и нанокристаллических материалов Применение аморфных и нанокристаллических материалов Структура аморфных металлов и сплавов
Области существования аморфного состояния в бинарных сплавах титана с d-металлами I, И, V-VIII групп периодической системы элементов Критерии образования аморфного состояния ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Приготовление сплавов Выплавка сплавов в дуговой печи Термообработки сплавов Приготовление шлифов и фольг
Определение скоростей охлаждения сплавов в различные среды
Синтезирование сплавов из порошков исходных элементов с помощью установки сложного нагружения
Рентгеноструктурный анализ
Металлографический анализ
Электронно-микроскопический анализ
Измерение твердости по Виккерсу
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ сс'-ФАЗЫ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ а"-ФАЗЫ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ р-ФАЗЫ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ю-ФАЗЫ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ И
НЕРАВНОВЕСНЫХ ФАЗ В СИНТЕЗИРОВАННЫХ БИНАРНЫХ
СПЛАВАХ СИСТЕМ Ть№ И ТьСи МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
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