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Введение.
Глава I. Технологические особенности переработки ниобий- 9 танталовых рудных материалов и краткая характеристика этого сырья.
1.1. Характеристика руд и минералов ниобия и тантала.
1.2. Извлечение ниобия и тантала из рудного сьдэья.
1.3. Методы разделения ниобия и тантала и отделение их от II сопутствующих элементов.
1.4. Физико-химические свойства хлоридов и оксихлоридов 18 ниобия и тантала.*.
1.5. Особенности хлорирования окисленных соединений ниобия и тантала.
Глава П. Методы исследования и термодинамика реакций хлорирования оксидов ниобия и тантала.
ПЛ. Характеристика использованных методов, исходных продуктов и методика исследования.
П.I.I.Изучение реакции в потоке.
П. 1.2.Кинетический метод и термовесовой метод.
П. 1.3. Методы математической статистики.
ПЛ.4.Методы анализа ниобия и тантала.
ПЛ.5.Весовые методы.
ПЛ.б.Титрометрические (объемные) методы.
П Л. 7. Спектрально-аналитические методы.
П Л.8.Метод квантометрии.и дифференциально-термический метод.
П.1.9.Метод ЭПР.
ПЛ. 10. Характеристика исходных материалов.
ПЛ.II. Хлорирование лопаритового и пирохлорового концентратов.
ПЛ.12. Установка для изучения кинетики.
П.2. Термодинамическая оценка вероятности протекания реакции хлорирования оксидов ниобия (У) и тантала (У).
П.2.1. Исследование процессов хлорирования оксидов ниобия (У) и тантала (У).
П.2.2. Анализ возгона.•••••••••.
П.З. Планирование эксперимнта при хлорировании ниобий- и танталсодержащих материалов.
П.4. Планирование и обработка результатов.
П.4.1. Хлорирование оксидов ниобия (У) и тантала (У).
П.4.2. Планирование эксперимента при хлорировании лопаритового и пирохлорового концентратов.
Глава Ш. К вопросу кинетики низкотемпературного хлорирования соединений ниобия и тантала.
Ш.1. Хлорирование оксидов ниобия (У) и тантала (У).
Ш.2. К кинетике хлорирования лопаритового и пирохлорового концентратов.
Ш.З. К вопросу разделения ниобия и тантала и сопутствующих им элементов.ИЗ
Выводы.

