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ГЛАВА 1. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ И СОРБИРУЮЩИЕ ЭКРАНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

1.1. Конструкции системы противофильтрационной защиты, наиболее часто применяемые при эксплуатации полигонов захоронения отходов.

1.2. Геохимические сорбирующие барьеры, предлагаемые к использованию при эксплуатации полигонов захоронения отходов.

ГЛАВА 2. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СВИНЦА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

2.1. Эколого-геологическая характеристика свинца. Основные источники техногенного загрязнения.

2.2. Токсичное воздействие свинца на организм человека.

2.3. Миграции соединений свинца и загрязнение ими грунтов.

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ СВИНЦА ГРУНТОВЫМИ КОМПОЗИТАМИ И КОМПОНЕНТАМИ МНОГОСЛОЙНОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА.

3.1. Определение концентрации свинца в грунтовых композитах и компонентах многослойной системы защиты.

3.1.1. Спектроскопическое определение свинца в контактных растворах при исследовании особенностей взаимодействия свинца с монтмориллонитом и песком.

3.1.2. Определение концентрации свинца в фильтрате при исследовании особенностей сорбции свинца карбамидной смолой, грунтовыми композитами (геохимический барьер) и системой многослойной защиты.

3.1.3. Определение концентрации свинца в образцах при исследовании особенностей сорбции свинца грунтовыми композитами (геохимический барьер) и системой многослойной защиты.

3.1.4. Определение концентрации свинца на фильтрах при исследовании особенностей сорбции свинца грунтовыми композитами (геохимический барьер).

3.2. Экспериментальные исследования сорбции и десорбции свинца.

3.2.1 Сорбция свинца чистой карбамидной смолой. Десорбция свинца из карбамидной смолы после эксперимента по сорбции.

3.2.2 Сорбция свинца песком.

3.2.3 Сорбция свинца монтмориллонитом.

3.2.4 Десорбция свинцовых соединений различной подвижности из монтмориллонитовых и песчаных грунтов после инфильтрации раствором свинца.

3.2.5 Сорбция свинца грунтовыми композитами (геохимический барьер) на основе карбамидной смолы и многослойным защитным экраном.

ГЛАВА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРУНТОВЫХ КОМПОЗИТОВ И КОМПОНЕНТОВ МНОГОСЛОЙНОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА СОРБЦИЮ СВИНЦА.

4.1. Кварцевый песок.

4.1.1 Характеристика песка, используемого для исследования особенностей взаимодействия с кислыми свинецсодержащими растворами.

4.1.2 Особенности взаимодействия песка с кислыми свинецсодержащими растворами

4.2. Монтмориллонит.

4.2.1 Характеристика монтмориллонита, используемого для исследования особенностей взаимодействия с кислыми свинецсодержащими растворами.

4.2.2 Особенности взаимодействия монтмориллонита с кислыми свинецсодержащими растворами.

4.3. Карбамидная смола.

4.3.1 Характеристика карбамидной смолы, используемой для исследования особенностей взаимодействия с кислыми свинецсодержащими растворами.

4.3.2 Особенности взаимодействия карбамидной смолы с кислыми свинецсодержащими растворами.

4.4. Геохимический барьер.

4.4.1 Характеристика геохимического барьера, используемого для оценки сорбционной емкости по отношению к свинцу.

4.4.2 Оценка сорбционной емкости предлагаемого геохимического барьера по отношению к свинцу.

4.5. Оценка сорбционной емкости предлагаемой системы многослойной защиты по отношению к свинцу.

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ЗАХОРОНЕНИЯ СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ.

ВЫВОДЫ.
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