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ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА. I. ЭФФЕКТЫ ПЛАСТИЧНОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ПАМЯТИ
ФОРМЫ 7 МАТЕРИАЛОВ С МАРТЕНСИТНЫМИ
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
1.1. Мартенситные превращения: в металлах и сплавах, протекающие под нагрузкой
1.1.1. Основные условия проявления эффектов пластичности превращения, псевдоупругости и памяти формы II
1.1.2. Обратимые носители деформации и движущие силы процессов возврата
1.1.3. Память формы и пластичность превращения в желе зомарганцевой стали
1.2. Эффект памяти формы в никелиде титана
1.2.1. Особенности электронной структуры и предмартенситное "размягчение" решетки
1.2.2. Структурные перестройки решетки и кристаллогеометрия мартенсит-ного превращения
1.2.3. Исследование структурных механизмов эффектов памяти формы и пластичности превращения в никелиде титана
1.3. Постановка задачи
ГЛАВА. П. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
2.1. Геометрия и особенности рентгеновской текстурной съемки
2.2. Приготовление образцов для анализа текстуры в никелиде титана и железо-марганцевой стали
2.3. Режимы и условия термомеханических испытаний
2.4. Экспериментальная схема текстурных исследований
ГЛАВА Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
3.1. Особенности текстурообразования в условиях реализации эффектов памяти формы и пластичности превращения в никелиде титана
3.1.1. Классификация текстуры прокатки и характер ее наследования в процессе мартенситного превращения
3.1.2. Текстура превращения при деформации растяжением и сжатием
3.1.3. Текстуры превращения при деформации разгибом в свободном и напряженном состояниях сплава Ю
3.2. Текстурообразование в процессе пластичности превращения в железомарган-цевой стали.
ГЛАВА 1У. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Развитие текстуры в никелиде титана при мартенситных превращениях, протекающих под нагрузкой
4.2. Особенности фазовыделения и текстуро-образования в процессе пластичности превращения в желе зомарганцевой стали
4.3. Структурный механизм эффектов памяти и пластичности превращения в сплавах с разным характером реализации мар-тенситных превращений
ЗШШЕНИЕ
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