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ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАДИОНУКЛИДА ЦЕЗИЯ-137 В ТВЕРДЫЕ МАТРИЦЫ
137
1.1 Свойства радионуклида Сб и его применение
1.2 Твердотельные матрицы для иммобилизации 137Сб
1.3 Традиционные технологии синтеза матриц для иммобилизации
137
радионуклидов, включая Сб, с учетом промышленного опыта ФГУП «ПО «Маяк»
1.4 Технология искрового плазменного спекания для получения керамических матриц с Сб
Выводы к главе
ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Материалы
2.2 Методика адсорбционного насыщения порошков цеолитов
ионами цезия
2.3 Методика получения керамических матриц, содержащих цезий,
по технологии ИПС
2.3.1 Режимы ИПС консолидации природных цеолитов
2.3.2 Режимы ИПС консолидации искусственных цеолитов
2.3.3 Режимы ИПС консолидации направленно синтезированного цеолита
2.4 Определение гидролитической устойчивости матриц, содержащих цезий
2.5 Методы исследования
ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИПС ЦЕОЛИТОВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТРИЦ, СОДЕРЖАЩИХ ЦЕЗИЙ
3.1 Особенность дисперсных цеолитов как сырья для иммобилизации цезия в твердотельные матрицы
3.2 ИПС консолидация и свойства керамических матриц на основе цеолитов
3.2.1 Матрицы на основе природных цеолитов
3.2.2 Матрицы на основе искусственных (коммерческих) цеолитов КаЛ, КаХ, №У
3.2.3 Матрицы на основе направленно синтезированного цеолита по типу КаЛ
Выводы к главе
ГЛАВА 4 ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТРИЦ В ВИДЕ АКТИВНЫХ ЗОН ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
4.1 Отработка способа и технологических режимов ИПС для получения матриц, содержащих цезий, в виде активных зон в конструкции герметичного контейнера
4.2 Изучение физико-химических, механических и иммобилизационных характеристик ИПС образцов активных зон ИИИ
4.3 Сравнение эксплуатационных характеристик ИПС
образцов активных зон ИИИ с требованиями ГОСТ и мировыми
аналогами
Выводы к главе
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