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актуальной. Целю настоящей работы явилась_разработка научно-технических основ технологии ликвидации негативных воздействий отходов промышленных предприятий (алюминиевые сплавы, медноаммиачные растворы) на окру­ жающую среду и создание на этой основе системы комплексной переработки промышленных отходов с получением новых технических продуктов (чис­ тая медь и гидроксохлоридный коагулянт). Наиболее эффективной и экономически оправданной...
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электрохимический потенци­ ал, который обуславливает растворение алюминиевого отхода. Например, ес­ ли в алюминиевом отходе имеется железо и медь, то возможно образование различных локальных гальванических элементов (- алюминий /раствор/ медь +). (- железо /раствор/ медь +). Растворение алюминиевого отхода в растворе
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