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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РЕАКЦИИ ПРЕРЫВИСТОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В СПЛАВАХ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.
1.1. Общие положения.••••••.
1.2. Теоретический анализ прерывистого распада пересыщенных твердых растворов.
1.3. Факторы, определяющие появление и интенсивность реакции прерывистого выделения.•••••••••.
1.4. Комплексные реакции рекристаллизации и распада в деформированных сплавах.•••••••••••••••••••••••••
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
2.1« Постановка задачи и обоснование выбора материала исследования. .••••
2*2. Обзор литературных данных по хромоникелевым сплавам.•••••.
2.3. Методика исследований.,.««.,.•••••
3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАКЦИИ ПРЕРЫВИСТОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В
ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ ОШВАХ.
3.1. Общие особенности распада и природа выделяющихся фаз в хромоникелевых сплавах.
3.2. Влияние особенностей выделения фаз на магнитные свойства сплавов,.
3.3. Исследование природы образования трехслойной структуры в процессе прерывистого распада. •
4. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИ ОТШГЕ ДЕФОРМИРОВАННЫХ (ПЛАВОВ.
4.1. Комплексные прерывистая и непрерывная реакции рекристаллизации и распада в хромоник елевых сплавах.
4.2. Структурные превращения при отлгоге сплава 40ХНЮ с различной исходной структурой.
4.3. Особенности формирования ультрадисперсных гетерогенных структур в хромоникелевых сплавах.••••••••
5. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМА РАСПАДА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ СПЛАВА 40ХНЮ.
5.1. Влияние механизма распада на усталость сплава 40ХНЮ.
5.2. Прерывистый распад и высокопрочное состояние сплава 40ХНЮ.
5.3. Особенности разрушения сплава 40ХНЮ в процессе растяжения и характер изломов при усталостных испытаниях.
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