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ВВЕДЕНИЕ.
1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1.1 .Классификация, номенклатура и свойства макрогетероцилических соединений.
1.2. Электровосстановление кислорода на органических комплексах с металлами.
1.3.Окислительно-восстановительные свойства органических комплексов с металлами.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Характеристики объектов исследования.
3.2. Методики исследований комплексов.
3.2.1. Методики приготовления активных масс рабочего электрода.
3.2.2. Методика измерений циклических 1-Е-кривых.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ.
4.1. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимера (ПГЦ-Со)м-1. (Т=1123 К, соотношение реагентов
М:Ь=1:1).
4.1.1.Влияние скорости сканирования.
4.1.2. Влияние диапазона измерений потенциала на характер 1-Е-кривых.
4.1.3. Влияние предокисления и предвосстановления электрода (ПГЦ-Со)„-1 на характер 1-Е-кривых.
4.1.4. Влияние газообразного кислорода на 1-Е-кривые.
4.2.Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимера (ПГЦ-С0)н-2. (Т=1123 К, соотношение реагентов
М:Ь=5:1).
4.3 .Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимера (ПГЦ-Со)н-З . (Т=923 К, соотношение реагентов
М:Ь=1:1).
4.4.Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимера (ПГЦ-Со)м-4. (Т=923 К, соотношение реагентов
М:Ь=1,7:1).
4.5 .Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров (ПГЦ-Со)н-5 . (Т=923 К, соотношение реагентов М:Ь=5:1).
4.6.Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров (ПГЦ-Со)н-б . (Т=923 К, соотношение реагентов М:Ь=5:1, метод пропитки).
4.7.Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимера (ПГЦ-С0)ы-7. (соотношение реагентов М:Ь=1:1, без термообработки).
4.8. Влияние диапазона измерений 1-Е-кривых на обратимость процесса и расчет эффективного числа электронов.
4.9.Влияние количества металлополимера в активной массе на электрохимические и электрокаталитические свойства катодов.
4. Ю.Влияние способа нанесения катализатора на углеродистый материал на электрохимическую активность кислородных катодов.
4.11 Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с марганцем (ПГЦ-М^-!, (соотношение реагентов
М:Ь=1:1).
4.12. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с марганцем (ПГЦ-Мк)м-2, (соотношение реагентов М:Ь=1,5:1).
4.13. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с марганцем (ПГЦ-Ш^-З. (соотношение реагентов М:Ь=2:1).
4.14. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с марганцем (ПГЦ-]Ш)м-4.
4.15. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с железом (ПГЦ-Ре)№ (соотношение реагентов М:Ь=1:1).
4.16. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств полимеров с медью (ПГЦ-Си)н, (соотношение реагентов М:Ь=1:1).
4.17.Использование кобальтовых металлополимеров для разработки катодов воздушно-цинковых элементов.
ВЫВОДЫ.

