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1 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

1.1 Полимерные материалы для раневых покрытий

1.1.1 Химическая структура, свойства и методы получения полимолочной кислоты

1.1.2 Методы получения скаффолдов на основе ПЛ

1.2 Композитные материалы для регенеративной медицины

1.3 Методы поверхностного модифицирования полимерных и композитных материалов

1.3.1 Влияние имплантации ионов на поверхностные физико-химические свойства ПЛ и композитов на его основе

1.3.2 Влияние плазменного воздействия на поверхностные физико-химические свойства ПЛ и композитов на его основе

1.4 Постановка цели и задач диссертационной работы

2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Исходные полимерные и композитные материалы

2.2 Условия поверхностного модифицирования полимерных и композитных материалов с использованием ионно-плазменных технологий

2.2.1 Обработка поверхности экспериментальных образцов с применением плазмы дугового разряда

2.2.2 Электронно-пучковая обработка поверхности полимерных волокнистых материалов

2.2.3 Обработка поверхности экспериментальных образцов с применением плазмы барьерного разряда

2.2.4 Модифицирование поверхности полимерных и композитных материалов с применением плазмы тлеющего разряда

2.2.5 Ионная имплантация

2.3 Методы исследования физико-химических характеристик полимерных и композитных материалов до и после ионно-плазменного воздействия

2.3.1 Исследование химического и элементного состава поверхности модифицированных полимеров и композитов

2.3.2 Исследование структурно-фазового состояния поверхности, облученных полимерных и композитных материалов

2.3.3 Исследование морфологии поверхности материалов

2.3.4 Изучение функциональных свойств поверхности полимерных и композитных материалов до и после ионно-плазменного воздействия

2.4 Исследование биосовместимости поверхности модифицированных полимерных материалов

2.5 Выводы по главе

3 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОСОВМЕСТИМОСТЬ СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА

3.1 Влияние низкотемпературной плазмы дугового разряда и электронного пучка на характеристики поверхности полилактидных волокнистых материалов

3.2 Влияние плазменной обработки на химический, фазовый состав и морфологию поверхности волокнистых материалов

3.3 Химический состав и функциональные свойства скаффолдов

3.3.1 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость поверхности после плазменного воздействия в потоках азота

3.3.2 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость поверхности после обработки плазмой аргона

3.4 Анализ жизнеспособности макрофагов и исследование влияния модифицированных скаффолдов на пролиферацию клеток

3.4.1 Воспалительные и противовоспалительные реакции в первичных макрофагах человека при взаимодействии со скаффолдами

3.5 Выводы по главе

4 ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА И ГИДРОКСИАПАТИТА

4.1 Влияние ионно-плазменной модификации на смачиваемость поверхности композитных материалов

4.2 Влияние ионно-плазменного воздействия на механические и функциональные характеристики поверхности композитов

4.3 Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Изменение физико-химических свойств материалов на

основе полилактида после ионно-плазменного воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Степень кристалличности материалов по

кристаллографическим плоскостям

ПРИЛОЖЕНИЕ В Физико-химические свойства скаффолдов на основе ПЛ

после плазменного воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Химический состав, характеристики смачиваемости

поверхности композитов ПЛ/ГА после ионно-плазменного воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Химический и фазовый состав, механические свойства, электропроводность, шероховатость поверхности композитов ПЛ/ГА после

ионно-плазменного воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
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