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Введение. б
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЛАВОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИВДИЕМ И ТАЛЛИЕМ.
1.1. Диаграммы фазовых равновесий и термодинамические свойства сплавов в бинарных системах РЗМ с индием и таллием.
1.2. Магнитные и электрические свойства редкоземельных металлов и их сплавов с индием и таллием.
1.3. Обменные взаимодействия в сплавах редкоземельных металлов с немагнитными элементами.
1.4. Пути теоретической оценки электросопротивления редкоземельных металлов и их сплавов в жидком состоянии.
1.5. Методы оценки энтальпии образования соединений редкоземельных металлов с р-элементами III группы.
1.6. Постановка задачи исследования.
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.
2.1. Исходные материалы.
2.2. Приготовление образцов. Универсальный герметичный бокс для работы с активными веществами.
2.3. Дифференциально-термический анализ.
2.4. Рентгенографический анализ.
2.5. Металлографический анализ.
2.6. Исследование статической магнитной восприичивости.
2.7. Ошибка измерений магнитной восприимчивости. Статистическая обработка экспериментальных данных.
2.8. Исследование электрического сопротивления при высоких температурах.
Выводы.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ДВОЙНЫХ
СИСТЕМАХ ТЯЖЕЛЫЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ С ИНДИЕМ И J
ТАЛЛИЕМ.
3.1. Система тулий-индий.
3.2. Система гадолиний-таллий.
3.3. Система тербий-таллий.
3.4. Система диспрозий-таллий.
3.5. Система гольмий-таллий.
3.6. Система тулий-таллий.
Выводы.
4. НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ДИАГРАММАМ СОСТОЯНИЯ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ ТЯЖЕЛЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИЩЕМ И ТАЛЛИЕМ.
4.1. Особенности сплавообразования тяжелых редкоземельных металлов с индием и таллием.
4.2. Оценка концентраций эвтектических реакций. 103 \J
4.3. Термическая и термодинамическая стабильность соединений тяжелых редкоземельных металлов с индием и таллием.
4.4. Особенности химической связи в соединениях тяжелых редкоземельных металлов с индием и таллием.
4.5. Оценка энтальпий образования интерметаллических соединений тяжелых РЗМ с индием и таллием.
Выводы.
5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ И СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИЩЕМ И ТАЛЛИЕМ.
5.1. Магнитные свойства сплавов и соединений двойных систем тяжелых РЗМ с индием и таллием.
5.1.1. Система тулий-индий.
5.1.2. Система гадолиний-таллий.
5.1.3. Система тербий-таллий.
5.1.4. Система диспрозий-таллий.
5.1.5. Система гольмий-таллий.
5.1.6. Система тулий-таллий.
5.2. Электросопротивление гадолиния, диспрозия, гольмия и системы гадолиний-индий при высоких температурах.
5.3. Микротвердость интерметаллических соединений системы диспрозий-таллий.
Выводы.
6. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ И СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ.
6.1. Обменные взаимодействия и особенности электронной структуры в сплавах РЗМ с индием и таллием.
6.2. Связь электросопротивления с электронной структурой сплавов редкоземельных металлов с индием и таллием.
Выводы.

