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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1 Условия получения аморфных сплавов. Метод спиннингования.
1.2 Структура и дефекты спиннингованных лент.
1.3 Модели строения аморфных твердых тел и стекол.
1.4 Крупномасштабные сеточные мезоструктуры дефектов металлических стекол.
ГЛАВА II. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Физико-технологическая характеристика объектов исследования, методы исследования.
2.2. Методики оптической, растровой микроскопий и рентгеноструктурного анализа.
2.3 Методика системного анализа микроскопических изображений и фрактограмм.
ГЛАВА III. КОРРЕЛЯЦИЯ АТОМНОГО РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ И
МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ ЛЕНТ В
ПРОЦЕССЕ СПИННИНГОВАНИЯ.
3.1. Лебеговская методика обработки ДКФ и рентгенограмм спиннингованных лент.
3.2. Скачкообразное изменение топологии рентгенограмм в зависимости от скорости спиннингования.
3.3. Энтропия спектральных мод и дивергентные оценки контактной поверхности лент.
3.4. Кинетика спектров пространственных неоднородностей свободной и контактной поверхностей лент БеуоСг^В^ от скорости вращения барабана.
ГЛАВА IV. ПОЛЯ АНИЗОТРОПИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФФЕКТОВ В
КИНЕТИКЕ СПИННИНГОВАНИЯ.
4.1. Масштабная динамика поля анизотропии контактной поверхности Ре7оСг15В15 лент.
4.2. Сравнение полей анизотропии контактной и свободной поверхностей спиннингованных лент Ре7оСг15В15.
4.3. Поля анизотропии контактной и свободной поверхностей спиннингованных лент (второе приближение).
4.4. Информодинамические функционалы в исследовании полей анизотропии микрорельефа спиннингованных лент.
4.5. Дивергентные функционалы в изучении микрорельефа спиннингованных лент.
ГЛАВА У ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ КИНЕТИКИ ЛЕНТ
РеВ, РеСгВ В ПРОЦЕССАХ СПИННИНГОВАНИЯ И КОНСЕРВАТИВНОГО
СТАРЕНИЯ.
5.1. Распад аморфного состояния на лентах Бе-В как процесс стохастического перемешивания.
5.2. Сравнительное лазерное масс-спектроспическое исследование спиннингованных лент РеВ и РеСгВ.
5.3. Модель спиннингования на атомном и морфологическом уровнях.
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