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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1.1. Современное состояние вторичных процессов переработки нефти.
1.1.1. Каталитические процессы облагораживания низкооктановых бензиновых фракций нефти.
1.1.2. Высококремнеземные цеолиты - перспективные катализаторы процессов нефтепереработки.
1.1.3. Влияние условий проведения процесса на состав и выход продуктов превращения дистиллятных фракций.
1.2. Механизм превращения углеводородов различных классов на катализаторах.
1.2.1. Каталитический риформинг и крекинг.
1.2.2. Цеолитный риформинг.
1.3. Запасы углеводородного сырья в Монголии и направления эффективного его использования.
1.3.1. Предварительная оценка запасов монгольских нефтяных бассейнов.
1.3.2. Эксплуатация нефтяных месторождений и перспективы развития нефтепереработки в Монголии.
1.3.3. Нетрадиционные источники углеводородов и возможность их использование для получения моторных топлив.
1.4. Обозначение проблемы и постановка задачи исследования.
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Состав и физико-химические свойства нефтей Монголии.
2.2. Методы исследования.
2.3. Исследование каталитической активности цеолитных катализаторов.
2.4. Методика расчета содержания углеводородных компонентов в анализируемой смеси.
2.5. Исследование кислотных свойств цеолитных катализаторов.
2.6. Определение количества и природы образующегося кокса.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ СВЕТЛЫХ НЕФТЯНЫХ
ФРАКЦИЙ НА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ.
3.1. Превращение прямогонных бензиновых фракций высокопарафинистых нефтей.
3.1.1. Влияние состава цеолитного катализатора на выход и качественные характеристики получаемых на них бензинов.
3.1.2. Влияние условий проведения процесса на выход и состав продуктов превращения прямогонной бензиновой фракции нефти.
3.1.3. Влияние добавки водорода в реакционную смесь на выход и состав продуктов превращения прямогонной бензиновой фракции нефти месторождения Цагаан-Элс.
3.1.4. Исследования продолжительности стабильной работы цеолитных катализаторов.
3.2. Превращение прямогонной дизельной фракции нефти месторождения Цагаан-Элс на цеолитном катализаторе.
3.3. Превращение широкой дистиллятной фракции нефти месторождения Цагаан-Элс на цеолитном катализаторе.
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ СВЕТЛЫХ ПРОДУКТОВ
ТЕРМОЛИЗА НЕФТЯНОГО ОСТАТКА И ПРИРОДНОГО БИТУМА НА
ЦЕОЛИТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ.
4.1. Превращение светлых продуктов термолиза остатка нефти месторождения Цагаан-Элс.
4.2. Превращение светлых продуктов термолиза исходного битуминозного песка.
4.3. Превращение светлых продуктов термолиза битума, выделенного из природного битуминозного песка.

