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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат технических наук Нугманов, Евгений Рашидович
Введение.
1. Литературный обзор.
1.1. Производство этилового спирта.
1.1.1. Масштабы и мировые тенденции производства этанола.
1.1.2. Перспективы производства биоэтанола.
1.2. Применение ацетальдегида.
1.2.1. Промышленные процессы переработки ацетальдегида.
1.2.1.1. Получение уксусной кислоты.
1.2.1.2. Получение уксусного ангидрида.
1.2.1.3. Получение этилацетата.
1.2.1.4. Получение бутанола-1.
1.2.1.5. Получение глиоксаля.
1.2.1.6. Получение пентаэритрита.
1.2.1.7. Получение 3-метилпиридина.
1.2.1.8. Получение 4-фенилпиридина.
1.2.2. Перспективные направления переработки ацетальдегида.
1.2.2.1. Получение у-ацетопропилацетата.36.
1.2.2.2. Получение винилацетата.
1.2.2.3. Получение Ы-этилдиизопропиламина.
1.2.2.4. Получение тримера монохлорацетальдегида.
1.2.2.5. Получение трихлорацетилхлорида.
1.2.2.6. Получение лактатов.
1.3. Методы получения ацетальдегида.
1.3.1. Промышленные способы производства ацетальдегида.
1.3.1.1. Прямое каталитическое окисление этилена.
1.3.1.2. Гидратация ацетилена.
1.3.1.3. Окисление этанола.
1.3.2. Альтернативные методы получения ацетальдегида.
1.3.2.1. Гидроформилирование метанола и метилацетата.
1.3.2.2. Гидрирование уксусного ангидрида и уксусной кислоты.
1.3.2.3. Конверсия этилхлорформиата.
1.3.2.4. Гидролиз винилацетата.
1.3.2.5. Взаимодействие ацетилена и гликоля.
1.3.2.6. Паровое окисление диэтилового эфира.
1.3.2.7. Разложение диэтилкарбоната.
1.3.2.8. Окислительное дегидрирование этанола.
1.4. Синтез ацетальдегида дегидрированием этилового спирта.
1.4.1. Термодинамика процесса дегидрирования этанола.
1.4.2. Кинетика процесса дегидрирования этанола.
1.4.3. Сведения о механизме превращений этанола и ацетальдегида.
1.4.4. Катализаторы процесса дегидрирования этилового спирта.
1.4.4.1. Активный компонент и промотирующие добавки. 1.4.4.2. Влияние носителя на свойства катализатора.
1.4.5. Технологическое оформление процесса дегидрирования этанола.
1.5. Углерод-углеродный композиционный материал сибунит.
1.5.1. Получение сибунита.
1.5.2. Свойства сибунита.
1.5.3. Области применения сибунита.
2. Экспериментальная часть.
2.1. Методика проведения эксперимента.
2.1.1. Описание лабораторной установки.
2.1.2. Анализ жидких продуктов.
2.1.3. Анализ газообразных продуктов.
2.2. Приготовление катализаторов.
2.2.1. Используемые носители. л. 2.2.2. Методика приготовления катализаторов.
2.3. Методы исследования катализаторов.
2.3.1. Определение удельной поверхности.
2.3.2. Определение состояния активного компонента катализатора методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
3. Обсуждение результатов.
3.1. Изучение влияния природы носителя на процесс превращения этилового спирта.
3.1.1. Превращение этилового спирта в присутствии носителей различной природы.
3.1.2. Превращение этилового спирта в присутствии медьсодержащих катализаторов на основе носителей различной природы.
3.2. Определение оптимальной объёмной скорости подачи сырья и выявление области протекания процесса.
Ь 3.3. Изучение влияния содержания активного компонента в катализаторе на основе сибунита на показатели процесса дегидрирования этанола.
3.4. Изучение влияния предварительной обработки медьсодержащих каталитических систем на основе сибунита на показатели процесса дегидрирования этанола.
3.4.1. Изучение влияния условий прокаливания катализаторов на показатели процесса дегидрирования этанола.
3.4.2. Изучение влияния условий восстановления катализаторов на показатели процесса дегидрирования этанола.
3.5. Изучение стабильности медьсодержащих каталитических систем на основе сибунита в процессе дегидрирования этанола.
3.6. Изучение влияния промотирующих добавок на свойства медьсодержащих катализаторов на основе сибунита в процессе дегидрирования этанола в ацетальдегид. 4. Рекомендации по технологическому оформлению процесса синтеза ацетальдегида дегидрированием этанола.
Выводы.

