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Введение

ГЛАВА 1. Анализ состояния вопроса и постановка задачи исследования

1.1. Требования к направляющим лопаткам. Существующие технологии их изготовления

1.2. Мартенситные нержавеющие стали

1.3. Деформационно-термическая обработка сталей мартенситного класса

1.4. Термическая обработка мартенситных сталей

1.5. Анализ и выбор видов и режимов сварки

1.6. Постановка цели и задач исследования

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования

2.1. Материалы исследования и их химический состав

2.2. Технологическая схема изготовления полой направляющей лопатки

2.3. Усовершенствование методики определения рациональных режимов термической обработки для снятия остаточных напряжений

2.4. Металлографические методы исследования

ГЛАВА 3. Деформационно-термическая обработка при формировании профиля лопатки

3.1. Выбор оптимальных температурно-скоростных режимов штамповки

3.2. Упруго-вязкопластическая модель материала

ГЛАВА 4. Разработка режимов аргонно-дуговой сварки лопатки

4.1. Влияние режимов сварки на микро- и макроструктуру сварного соединения

4.2. Обоснование выбора температуры и времени отжига после сварки

ГЛАВА 5. Разработка технологии и промышленное освоение технологического процесса при изготовлении опытной партии полых направляющих лопаток

5.1. Обоснование выбора рациональных режимов комбинированного термодеформационного воздействия при формировании структуры и физико -механических свойств

5.2. Апробирование комбинированной обработки при разработке технологий изготовления полой направляющей лопатки

5.3. Обоснование экономической эффективности разработанного технологического процесса изготовления полой направляющей лопатки

Основные выводы по работе
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