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ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 1.1. Ъп- содержащие мономеры ионного типа, их получение и полимеризация. Структура и свойства Ъп-содержащих полимеров.
1.1.1 Получение Ъа - содержащих мономеров ионного типа-Ъп- солей непредельных кислот.
1.1.2 Гомополимеризация акрилата Ъп и его сополиме-ризация со стиролом и акрилонитрилом (АН).
1.1.3 Структура Zn-содержащих полимеров и сополимеров с традиционными мономерами.
1.2 Особенности эмульсионной полимеризации в присутствии неионогенных эмульгаторов. Теория Медведева.
1.3 Коллоидно- химические и реологические свойства латексов полимеров, а также физико- механические свойства латексных пленок и структура полимера.
1.4 Применение Ъп- содержащих соединений.
1.4.1 Биологическая активйость гп-содержащих соединений.
1.4.2 Использование соединений Ъп в термо- и огнестойких композициях. 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ
ЦЕЛЬ И ОБЩИЙ ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1 Синтез монофункциональных Ъп- содержащих мономеров.
2.2 Получение Zn-coдepжaщиx полимеров.
2.3 Коллоидно- химические параметры Хп- содержащих латексов.
2.4 Реологические свойства Хп- содержащих латексов.
2.5 Физико- химические свойства Хп- содержащих полимеров.
2.5.1 Гидролиз Хп- содержащих полимеров и оценка их молекулярных масс. зд
2.5.2 Параметры сшитой структуры Zn- содержащих полимеров.
2.5.3 Физико-механические свойства латексных пленок.
2.6 Биологическая активность 2п-содержащих полимеров.
2.6.1 Скорость выщелачивания ионов Хп2+ из Хп- содержащих полимеров. А%
2.6.2 Биологическая активность Хп- содержащих полимеров. 4£
Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Особенности эмульсионной полимеризации Хп- содержащих монофункциональных мономеров. А Щ
3.2 Физико- химические свойства Хп- содержащих полимеров
3.2.1 Параметры сшивания Хп- содержащих полимеров. 5$,
3.2.2 Характеристическая вязкость золь-фракции Хп-содержащих полимеров.
3.3 Коллоидно- химические свойства латексов- Хп содержащих полимеров.
3.4 Реологические свойства латексов Хп- содержащих полимеров. 7$
3.5 Свойства латексных пленок Ъ\- содержащих полимеров.
3.6 Термические свойствагп- содержащих полимеров
3.7 Биологическая активность Ъл- содержащих полимеров.
ВЫВОДЫ 1Р

