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Введение.
1 Методика исследований.
1.1 Изучение адсорбции молибдат-ионов.
1.2 Получение диоксидмарганцевых анодов и изучение их свойств.
1.3 Изучение каталитических свойств покрытий Pt-MoOx.
1.4 Изучение поведения молибдена при осаждении сплава Ni-Mo.
1.5 Исследование морфологии поверхности полученных электродных материалов.
2 Изучение адсорбции молибдат-ионов на активированном угле.
2.1 Введение.
2.2 Изучение адсорбции молибдат-ионов на активированном угле
2.3 Выводы.
3 Электросинтез диоксидмарганцевых анодов, легированных молибденом, и изучение их свойств.
3.1 Введение.
3.2 Исследование влияния подслоя оксидов благородных металлов на реакцию выделения кислорода.
3.3 Получение анодов селективных, по отношению к реакции выделения кислорода.
3.4 Исследование влияния введения в анодный материал металлов группы железа на стойкость оксидно-марганцевых анодов.
3.5 Выводы.
4 Электросинтез покрытий Pt-MoOx и исследование их каталитических свойств в отношении реакции восстановления кислорода на различных подложках.
4.1 Введение.
4.2 Синтез и электрохимические свойства дисперсной платины и покрытия Pt-MoOx, осажденных на подложках из стеклоуглерода.
4.3 Синтез и электрохимические свойства дисперсной платины и покрытия Pt-MoOx» осажденных на подложках из пористого титана.
4.4 Синтез и электрохимические свойства дисперсной платины и покрытия Pt-MoOx, осажденных на подложках из пористого титана, модифицированного оксидом иридия.
4.5 Синтез и электрохимические свойства дисперсной платины и покрытия Pt-MoOx, нанесенных в присутствии полианилина на поверхность стеклоуглерода.
4.6 Выводы.
5 Электроосаждение сплава никель-молибден.
5.1 Введение.
5.2 Исследование электрохимического восстановления молибдат-ионов
5.3 Выводы.
6 Выводы.

