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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
§1.1 Диэлектрическая спектроскопия и пироэлектрический анализ как способы изучения твердых тел.
1.1.1 Диэлектрическая спектроскопия в современной физике твердого тела.
1.1.2 Пироэлектричество как способ изучения кристаллических структур.
§1.2 Объекты исследования.
1.2.1 Кристалл моноклинного фосфата аммония теллуриевой кислоты.
1.2.2 Поливинилиденфторид и родственные сополимеры.
ГЛАВА II ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.
§2.1 Приготовление образцов.
2.1.1 Кристалл моноклинного фосфата аммония теллуриевой кислоты.
2.1.2 Сополимер винилиденфторида с трифторэтиленом.
§2.2 Методы получения и обработки экспериментальных данных.5$
2.2.1 Методы анализа диэлектрических спектров.
2.2.2 Методы пироэлектрического и термодеполяризационного анализа.
§2.3 Методика эксперимента.
2.3.1 Экспериментальная установка.
-32.3.2 Методика измерений пирокоэффициента и токов термо депо ляризации.
2.3.3 Методика измерений диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.
2.3.4 Методика измерения удельного сопротивления.
ГЛАВА III ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
§ 3.1 Особенности фазового перехода в кристалле моноклинного фосфата аммония теллуриевой кислоты.
§3.2 Влияние допирования на сегнетоэлектрический фазовый переход в сополимере винилиденфторида с трифторэтиленом.
ВЫВОДЫ.
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