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I Введение.
II Литературный обзор.
§1 Твердофазное взаимодействие элементов в системах на основе железа, 7 никеля и переходных металлов IV-VI групп.
1.1 Диаграммы состояния двойных систем.
1.1.1 Строение двойных систем Ре-Ме.
1.1.2 Строение двойных систем №-Ме.
1.2 Твердофазное взаимодействие элементов в тройных системах 19 Ре-№-Ме.
§2 Взаимодействие азота с элементами системы Ре-№-Ме 23 (Ме- Л, Ъх, Щ V, ЫЬ, Та, Сг).
2.1. Фазовые равновесия в системах Ре-1М и №-К
2.2. Строение двойных систем Ме-Ы (Ме- Т1, Ъх, Щ V, №), Та, Сг).
2.3. Тройные нитридные системы переходных металлов IV-VI групп с 31 железом и никелем.
2.4. Строение четырехкомпонентных систем Ре-№-Ме->1.
§3 Диффузия азота в системах Ре-№-Ме-К
§4 Механизм и морфология нитридообразования в азотированных слоях.
III Экспериментальная часть.
§ 1 Методика приготовления образцов. 52 1.1. Исходные материалы и сплавы.
1.2 Методика приготовления диффузионных пар.
1.3 Приготовление образцов для изучения систем с участием азота.
§2 Методика исследования образцов.
2.1. Электронно-зондовый микроанализ.
2.2. Растровая электронная микроскопия (РЭМ).
2.3. Оптическая микроскопия.
2.4. Рентгенофазовый анализ.
2.5. Измерение микротвердости.
§3 Твердофазное взаимодействие элементов в тройных системах
Бе-М-Ме.
3.1. Строение тройных систем Ре-№-ЫЬ и Ре-М-Та при 1273К.
3.2. Диаграммы состояния систем с участием железа, никеля и нитридообразующих элементов IV группы.
3.2.1 Взаимодействие элементов в тройной системе Бе-М-Тл при 1273К.
3.2.2. Взаимодействие элементов в тройных системах Ре-№- Ъг и Ре-№-Н£
§4. Высокотемпературного азотирование - как метод изучения фазовых 76 равновесий в системах с участием азота.
4.1. Взаимодействие элементов на фазовых границах образцов 78 никель+интерметаллид при 1273К и Р№ = 5*106 Па.
4.2. Оценка проницаемости азота через никель при 1273К и Рм =5*106 Па.
§5 Фазовые равновесия в четырехкомпонентных системах Ре-№-Ме-Ы.
5.1. Взаимодействие азота со сплавами систем Ре-М-(Л, Ъх, Ш).
5.2. Взаимодействие азота со сплавами систем Бе-М-Сг и Ре-№-У.
5.3. Взаимодействие азота со сплавами систем Ре-№-1\тЬ-Кт и Ре-№-Та-]\т.
§6 Кинетика взаимодействия азота со сплавами тройных систем Ре-№-Ме
Ме=Сг, V, N13, Та).
IV Обсуждение результатов.
V Выводы.
VI Литература

