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ГЛАВА I. СПЕКТРАЛЬНО-ЛАЗЕРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ С
ИОНАМИ Nd*+
1.1. Активные среды для низкопороговых лазеров
1.2. Интенсивность межмультиплетных генерационных каналов TR -ионов
1.3. Некоторые задачи оптики мелкодисперсных сред
ГЛАВА II. КРИСТАЛЛЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1. Кристаллы для исследований
2.2. Экспериментальная аппаратура и основные методы измерений
ГЛАВА III. СПЕКТРАЛЬНО-ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ NaTHfeOfhir (ГДЕ ТИ = Gol ,Y И /.ос)
СО СТРУКТУРОЙ ОЛИВИНА.
3.1. Измерение межмультиплетных коэффициентов ветвления люминесценции 3.2. Изучение спектрально-люминесцентных свойств кристаллов NaGofGeO, ,N ClLu. GeQ, , NaYCeO, и MaVSiO, с ионами Nan.
3.3. Инфракрасное стимулированное излучение на переходах каналов Гз/д 1ц/г и г ионов в монокристаллах Na^c/ £е 0/, и
NaLu&eOi,
ГЛАВА 1У. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-ГЕНЕРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕШАННЫХ ФТОРИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ
GdFi-Cxg- Nol3+.
4.1. Расчет параметров интенсивности межмультиплет-ньтх переходов TR- -ионов в лазерных кристаллах
4.2. Методические особенности спектральных исследований мелкодисперсных кристаллических сред с ионами . Экспериментальные данные . НО
4.3. Спектроскопия и стимулированное излучение ионов Nd в разупорядоченном тригональном кристалле GdF3-GxFz
ГЛАВА У. ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ С ИОНАМИ N(f+
ДЛЯ НИЗКОПОРОГОВЫХ ЛАЗЕРОВ
5.1. Изучение спектрально-генерационных свойств соединения
KLuM^-Nol*:.
5.2. Исследование спектрального поведения ионов NcP* в кристаллах
NcuCd(NoO^, NaYЩоОХ и а5-У5ц0^2, с разупорядоченной структурой
ВЫВОДЫ
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