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Введение.
Глава 1. Литературный обзор.
1.1. Цеолиты как перспективные катализаторы нефтехимической промышленности.
1.2. Химические превращения углеводородов на цеолитных катализаторах.
1.3. Катализаторы изомеризации полифункционального действия.
1.4. Увеличение срока службы цеолитных катализаторов.
1.5. Перспективные процессы, основанные на цеолитном катализе.
1.6. Цеоформинг как процесс облагораживания низкооктанового углеводородного сырья.
Глава 2. Экспериментальная часть.
2.1. Характеристики цеолитов и физико-химические методы исследования их состава.
2.2. Методика модифицирования цеолитных катализаторов.
2.3. Физико-химические методы исследования состава сырья и получаемых продуктов.
2.3.1 Определение фракционного состава сырья в аппарате АРН-2.
2.3.2. Метод хроматографического анализа состава газообразных продуктов.
2.3.3. Метод хроматографического анализа состава жидких продуктов.
2.3.4. Методика определения плотности бензинов.
2.3.5. Методика количественного определения ароматических углеводородов.
2.4. Методы определения эксплуатационных характеристик получаемых высокооктановых бензинов.
2.4.1. Методика определения октановых чисел бензинов по моторному методу.
2.4.2 Методика графического определения октановых чисел бензинов.
2.5. Схемы и описание экспериментальных установок, используемых при проведении испытаний.
2.5.1. Схема лабораторной установки.
2.5.2. Схема пилотной установки.
2.5.3. Схема опытно-промышленной установки.
Глава 3. Исследование влияния РЗЭ на состав и свойства продуктов облагораживания прямогонных бензиновых фракций.
Глава 4. Исследование влияния металлов VII-VIII групп Периодической системы (Fe, Со, Mn, Ni) на состав и свойства продуктов облагораживания.
4.1. Исследование индивидуальных катализаторов.
4.2. Использование принципа послойного катализа внутри одного реакторного блока.
4.2.1. Исследование каталитических систем, содержащих ионы марганца.
4.2.2. Исследование каталитических систем, содержащих ионы железа.
4.2.3. Исследование каталитических систем, содержащих ионы кобальта.
4.2.4. Исследование каталитических систем, содержащих ионы никеля.
Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ В ОБЛАГОРАЖИВАНИИ БЕНЗИНОВ.

