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литературы по тематическим вопросам исследования. Обозначена проблематика, связанная с попутными нефтяными газами (ПНГ). Описаны возможные способы утилизации ПНГ. Для утилизации ПНГ предложен метод каталитического разложения легких углеводородов (УВ) с получением представлены углеродных данные о наноматериалов существующих и водорода. методах В связи с этим синтеза углеродных...
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процессах нефтепереработки, как риформинг и крекинг. В настоящей работе для утилизации попутных нефтяных газов предлагается использовать метод каталитического разложения легких углеводородов с получением водорода и углеродных наноматериалов. Структура получаемого углеродного наноматериала будет зависить от состава катализатора, используемового в процессе. Использование данного метода...
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