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Ведение.
Глава 1. Литературный обзор.
1.1 Современные требования к качеству высокооктановых бензинов.
1.2. Способы получения экологически чистых бензинов.
1.3. Термодинамические основы реакций изомеризации легких парафиновых углеводородов. ф 1.4. Промышленные способы изомеризации.
1.5. Изомеризация парафиновых углеводородов на морденитсо-держащих катализаторах.
1.6. Цель и задачи исследования.
Глава 2. Методы исследования.
2.1 Методы испытания катализаторов.
2.2 Метод анализа сырья и продукта изомеризации пентан-гексановвой фракции.
2.3 Характеристика сырья и водорода.
2.4 Характеристика цеолитов типа морденит.
2.5 Методы исследования катализаторов.
Глава 3. Катализатор изомеризации.
3.1 Влияние силикатного модуля и содержания морденита на активность и селективность катализатора изомеризации.
3.2 Выбор способа введения фтора и его содержания в катализаторе.
3.3 Формовка носителя.
3.4 Термообработка носителя в сухом и во влажном воздухе.
3.5 Разработка технологии производства катализатора изомеризации пентан-гексановой фракции.
Глава 4. Разработка технологии изомеризации пентан-гексановой фракции.
4.1 Условия изомеризации пентан-гексановой фракции.
4.2 Выбор сырья.
4.3 Оценка влияния примесей в сырье на основные показатели процесса изомеризации пентан-гексановых фракций.
4.4 Технология гидроизомеризации фракций с повышенным содержанием бензола.
4.5 Регенерация катализатора.
4.6 Реализация технологии изомеризации пентан-гексановой фракvt Ции.
Выводы.

