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Введение.
Глава I. Оптические и электрические явления при делокализации примесных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах.
Спектральные характеристики двухвалентного иттербия в различных ионных кристаллах.
1.1. Оптические и электрические явления при делокализации примесных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах.
1.1.1. Структура полос поглощения в щелочногалоидных кристаллах.
1.2. Фотопроводимость в щелочно-галоидных кристаллах при возбуждении примеси.■.
1.2.1. Перенос электрона от возбуждаемого иона на активаторную ловушку.
1.2.2. Механизм фотопроводимости.
1.3. Кинетика затухания фотолюминесценции щелочногалоидных фосфоров.
1.3.1. Феноменологический анализ кинетики затухания люминесценции.
1.4. Спектральные характеристики двухвалентного иттербия в различных ионных кристаллах.
1.4.1. Спектры поглощения фото- и рентгенолюминесценции ЩГК, активированных двухвалентным иттербием.
1.4.2. Термостимулированная люминесценция КС1 кристаллов, активированных УЬ.
Глава II. Экспериментальная часть.
2.1. Объекты исследования.
2.2. Экспериментальная установка и методика измерения фото- и термоэлектрических явлений.
2.3. Экспериментальная установка и методика измерения фото- и кинетики затухания люминесценции.
Глава III. Фото-и термоэлектрические явления в ЩГК с иттербием.
3.1. Результаты экспериментов.
3.1.1. Кристаллы KCl-Yb.
3.1.2. Кристалл KBr-Yb.
3.2. Обсуждение результатов.
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