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ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСЕВ ДО ПОТЕНЦИАЛА К РАСЧЕТУ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
§ 1.1. Применение метода псевдопотенциала к описанию структуры, атомных и тепловых свойств металлов и жидких сплавов
§ 1.2. Метод псевдопотенциала в теории твердых растворов.
ГЛАВА П. ПСЕВДО ПО ТЕНЦИАЛН И СТАБИЛЬНОСТЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР
§ 2*1. Анализ энергетической выгодности кристаллических структур металлов
§ 2.2. Многочастичный вклад в энергию металлов с ОЦК и ГЦК решетками.
§ 2.3. Роль многоионного взаимодействия в формировании отклонения с /(К* от идеального значения в ГПУ металлах
§ 2.4. Расчет температуры полиморфных превращений в чистых металлах.
ГЛАВА Ш. МЕЖАТОМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СТРУКТУРА И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ. ПЛАВ-■ ЛЕНИЕ
§ 3.1. Потенциал парного взаимодействия в жидких металлах
§ 3.2. Анализ радиальных функций распределения в А/л, , Р6 , У/
§ 3.3. Исследование термодинамических свойств жидкого алюминия
§3.4. Свободная, энергия твердых и жидких металлов. Термодинамический расчет, тем. . пературы плавления
§ 3.5. Структура переходного слоя на границе жидкий металл-пар
ГЛАВА 1У. МЕТОД ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА В СПЛАВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ. РАСТВОРИМОСТЬЮ
§ 4.1. Определение теплоты сплавления в разупорядоченных сплавах
§ 4.2. Конкуренция процессов распада и упорядочения и принципы априорного построения диаграмм состояния.
§ 4.3. Потенциал смешения в упорядочивающихся сплавах (случай решеток с базисом)
§ 4.4. Устойчивость различных кристаллических структур неупорядоченных твердых растворов в системах Cot-Í*I , Zn и &a.-Cd
ГЛАВА У. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФАЗ В СПЛАВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ
§ 5.1. Исследование возможности существования промежуточных фаз в системе Сс/~£у1 с ГПУ решеткой и «.Mg-Ün с ОЦК,
ГЦК и ГПУ решетками.
§ 5.2. Тенденции к распаду и узость области гомогенности упорядоченной фазы в
§ 5.3. Фазовые диаграммы бинарных сплавов
Col-ín и &a-C<¿ в твердом состоянии
§ 5.4. Влияние давления на фазовые равновесия в системах с ограниченной растворимостью . ¿
ГЛАВА П. ЮЛЬ КОРРЕЛЯЦИЙ И МНОГОИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ФАЗОВЫХ ■. ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ
§ 6.1. Расчет ближнего порядка'в бинарных сплавах
§ 6.2. Многочастичный вклад в энергию связи фаз со структурой /
§ б.З. Учет корреляционных и многочастичных эффектов при описании фазовых равновесий в
§ 6.4. Изменение межатомного взаимодействия и параметра решетки в сплаве при упорядочении
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