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представлены результаты разработки нового метода, позволяющего исследовать распространение возбуждения в культуре сердечной ткани без использования красителей. Цель работы: Разработка биомиметических моделей сердечной ткани in vitro на основе нановолокон и полимерных мембран. Для достижения поставленной цели необходимо
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