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2.5). Это позволит рассчитать предельную для МЖ-сепарации крупность мокрых частиц в идеальных для разделения условиях, то есть без эффектов слипания частиц, дополнительно ухудшающих условия сепарации. Воспользуемся для этого уравнением равновесия минеральных частиц в процессах пленочной флотации или флотогравитации,
стр. 92
92 кг/ч; р=1020 кг/т^, частота колебаний вибролотка 50 Гц, амплитуда - 0,4 мм. Результаты сепарации приведены в таблице Таблица 3.4. Результаты МЖ-сепарации искусственной пробы свинец-медь­ содержащих щлихов. Продукты сепарации Выход, % Содержание, % Распределени е,% РЬ Нижний продукт Средний продукт Верхний продукт Питание 0,04 5,20 94,76 100,00 48,72 0,0065 0,0002 0,2 Си 40,30 95,0 0,04 5,36 РЬ 97,4 1,7 2,0 100 Си 0,3 92,2 7,5 100 Из таблицы...
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