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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I МЕТОДИКА НЕЙТРОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
1 Обзор состояния техники нейтронного эксперимента при высоких давлениях.
2 Низкотемпературные камеры высокого давления с сапфировыми и алмазными наковальнями.
2-1 Техника алмазных и сапфировых наковален.
2-2 Конструкция камер высокого давления.
3 Методика порошкового нейтронного эксперимента, адаптированная для измерений при высоких давлениях.
3-1 Фокусирующие системы.
3-2 Дальнейшее развитие версии МИКРО дифрактометра Об. 1.
4 Методика монокристального эксперимента.
5. Методика анализа магнитных структур на основе нейтронных измерений.
ГЛАВА II МАГНИТНЫЙ ПОРЯДОК ПРИ ВЫСОКИХ
ДАВЛЕНИЯХ В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ -ХАЛЬКОГЕНИДАХ ЕВРОПИЯ И ПНИКТИДАХ ГАДОЛИНИЯ. 1 .Теоретическое описание магнитных взаимодействий в халькогенидах европия и пниктидах гадолиния.
2.Магнитные переходы при высоких давлениях вЕиТе.
3. Магнитная фазовая диаграмма ЕиБе и Еи8 при давлениях до 20.5 ГПа.
4. Анализ обобщенной магнитной фазовой диаграммы параметр решетки - температура для халькогенидов европия.
5. Магнитная структура ОёАэ при давлениях до
43 ГПа.
ГЛАВА III МАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ В ХАЛЬКОГЕНИДАХ ТУЛЛИЯ.
1. Обзор свойств халькогенидов туллия. Переход в состояние с промежуточной валентностью в ТтТе.
2. Индуцированное давлением состояние с промежуточной валентностью в ТгпТе.
3. Исследование магнитного порядка, индуцированного переходом в состояние с промежуточной валентностью вТшТе.
4. Магнитная фазовая диаграмма селенида туллия.
5. Переход из несоразмерной в соразмерную фазу в ТшБ при давлении 5.6 ГПа.
ГЛАВА IV МАГНИТНАЯ ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА СОЕДИНЕНИЯ С ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫМ ЧИСЛОМ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ -СеР.
1. Свойства соединений СеХ (X = В1, 8Ь, Аэ, Р) при обычных давлениях.
2. Магнитное упорядочение в соединении СеР при высоких давлениях.
3. Анализ магнитной фазовой диаграммы соединения
СеР и применимости теории "магнитного полярона".
ГЛАВА У.ПЕРЕХОДЫ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ МАГНИТНОЙ
АНИЗОТРОПИЕЙ, В ПНИКТИДАХ УРАНА UX (X = Sb, As, Р).
1 .Магнитные структуры монопниктидов и моно-халькогенидов урана. Переходы типа одинарный волновой вектор-.двойной волновой вектор — тройной волновой вектор.
2. Особенности экспериментального исследования магнитного полиморфизма в системе UX.
3. Исследование при высоких давлениях соединения UP.
4. Исследование соединения UAs.
5. Исследование соединения USb.
6. Анализ обобщенной магнитной диаграммы соединений урана. Исследование UTe.
ГЛАВА VIМАГНИТО-СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СОЕДИНЕНИЯХ RMn2Hx (R = Y, РЗМ): РОЛЬ
ВОДОРОДНОГО ДОПИРОВАНИЯ ("ХИМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ") И ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ. 1. Соединения КМп2: системы с нестабильным моментом переходного металла и фрустрированной магнитной подрешеткой.
2 Магнитная и кристаллические структуры соединения
УМп2Н4.з при обычном давлении.
3. Роль водородного упорядочения в магнетизме соединений с фрустрированной магнитной подрешеткой.
4. Исследование УМп^.з при высоких давлениях.
5.Магнитная структура соединенийКМп2Б4 (ЛКМ, ТЬ, Бу, Но). Исследование НоМп при высоких давлениях.
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